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PREDHOVOR

Spolo nos PREMAC, spol. s r.0. bola zalo ena v roku 1992 a v sU asnosti ma 4 vyrobné zavody -
Bratislava, Dubnica nad Vahom, Zvolen a KoSice. S cca 250 pracovnikmi Premac vyraba Siroky sortiment
betdénovych dla ieb a platni, plotové tvarnice zo St iepaného betdnu, zahradné doplinky, vegeta né oporné
systémy, debniace, murovacie a prie kové tvarnice, stropné konstrukcie, odvod ovacie aby, protihluko-
vé steny, oporné steny, nastupistné hrany, kablové aby a vyrobky z betonarskej ocele.

O tom, e kvalita naSej prace a pestros ponikanych produktov sp aju najvy$Sie moné normy
sved i aj udeleny certifikat systému riadenia kvality pod a 1SO 9001.

Rast produktivity prace v nasej vyrobe je Uzko spaty s pou itim hospodarnych a progresivnych ele-
zobeténovych stropnych konsStrukcii. V naSom vyrobnom programe mame v sU asnosti tieto druhy
spriahnutych elezobeténovych stropov:

PREMACO®EN - spriahnuty strop z tramov a vlo iek

PREDOS®EN - spriahnuty doskovy strop z ve  koplodnych dosiek
V tychto stropoch sa vhodne vyu ivaju priestorové p riehradové nosniky vyrabané v naSej armovni na za-
riadeni od firmy Filzmoser. Pou ivame vysokopevnost né ocele BSt500 a BSt550.

Intenzivny vyskum pbésobenia spriahnutych elezobetd novych konsStrukcii v ostatnych desa ro iach
umo uje projektova a budova stropy hospodarnejSie, progresivnejsie a rychlejSie. To vS8ak mo no do-
siahnu len za predpokladu dodr ania kvality vyrobkov a zn alosti principov pésobenia materialov v nos-
nom systéme. Navrhovanie spriahnutych elezobetonov ych konstrukcii je v s asnosti podmienené efek-
tivnym vyu itim vypo tovej techniky. Na kreslenie stavebnych vykresov statiky a vyrobn( dokumentéaciu
pou ivame program Allplan od firmy Nemetschek. Na s tatické vypo ty pou ivame program SCIA Engine-
er od firmy Nemetschek.

Vychadzajlc v Ustrety projektantom — statikom ako aj naSim zakaznikom sme sa rozhodli vyda no-
vl Technickd priru  ku stropného systému z tramov a vlo iek PREMACO  ®EN pod a zasad a pravidiel
Euronoriem. V priru ke sU upravené vykresy a detaily pod a vystupov z novych programov a najnovsich
poznatkov o navrhovani spriahnutych stropov.

Staticka bezpe nos stropného systému z tramov a vio iek PREMACO “EN je overena Ing. Emilom
NeStepnym — opravnenou osobou s autoriza nym osved enim pod a 823 zakona .138/1992 Zb.z.
v zneni zakona .236/2000 Zb.z. pod islom 0373.

Bratislava, jun 2009 Vedenie spolo nosti



1. UVOD

Tato Technickd priru ka opisuje po iadavky, zakladné funk né kritéria a hodnotenie zhody tramov
s priehradovymi nosnikmi a vlo iek pre spriahnuté s tropné systémy. Priru ka sli i pre navrhovanie, vyro-
bu, dopravu a monta spriahnutého stropného systému PREMACO®EN pod a vyrobkovej normy pre be-

tonové prefabrikaty STN EN 15 037-1 — Betonové prefabrikaty. Stropné systémy z trdmov a vlo iek.

Pravidla navrhu su prevzaté z Eurokédu 2, STN EN 1992-1-1 — Navrhovanie beténovych konstruk-
cii.
Vystu do beténu sp a poiadavky STN EN 10080 — Oce na vystu enie beténu. Zvarite na oce ova

vystu .

2. VSEOBECNE

Stropna konstrukcia PREMACO EN firmy PREMAC, spol. s r.o0. je predstavite om v su asnosti ve -
mi progresivnej technologie zhotovovania monolitickych elezobeténovych stropnych konstrukcii. Spaja
v sebe viaceré prednosti: vysoka unosnos , jednoducha montd bez pou itia mechanizmov, rychl os a
presnos ukladania, kvalitny podklad pre nanaSanie omietky ako aj ekologickd nezavadnos .

Stropny systém sa sklada z dvoch zakladnych komponentov. Prvym si tramy s priehradovym nos-
nikom a beténovym pasom, druhym si beténové stropné vlio ky . Dobeténovanim vzniknutych rebier sa
dosiahne dodato né spriahnutie uvedenych prvkov do monolitickej el ezobetdénovej tramovej konstrukcie.

Strop PREMACO EN sa navrhuje a vyhotovuje tak, aby sp al vSetky kritéria bezpe nosti a spo ah-
livosti vyplyvajuce z prislusnych noriem STN. Tieto kritérid si umocnené aj naSim systémom riadenia
kvality, ktory bol certifikovany pod a normy STN EN ISO 9001 certifika nou spolo nos ou TUV BAYERN
SACHSEN, zastupenie Slovensko.

V snahe urychli a zjednodusi projektovanie a stavebné prace vypracovali sme a predkladame Vam
Technickd priru ku stropného systému z trdmov a vlo iek PREMACO EN. Viedlo nas k tomu zavedenie

novych EURONORIEM v naSej legislative.

3. TERMINY A DEFINICIE

Pre potreby tejto priru ky platia ni Sie uvedené terminy a definicie. Pre v Seobecné terminy su pou i-

té terminy z STN EN 13369, VSeobecné pravidla pre betonové prefabrikaty.

3.1 Tram s priehradovym nosnikom
Ty ovy nosny prvok malého prierezu, ktorého spodny pas je vyrobeny zo elezového beténu s

vlo enym priehradovym nosnikom.
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Obr. 1 — Rez a axonometria tramu s priehradovym nosnikom typu EN



3.2 Priehradovy nosnik (sériovy)
Trojrozmerna oce ova konstrukcia obsahujica horny pas, dva spodné pasy a spojité diagonaly, kto-

ré su privarené k pasom, pozri obr. 4.

3.3 Smykova vystu
Vystu , ktora obvykle zviera s pozd nou osou tramu uhol od 45~ do 90 (vzostupné diagonaly prie-

hradovych nosnikov).

3.4 Vystu na spriahnutie beténov rézneho veku
Vystu zakotvena na oboch stranach styku medzi tram om a monolitickym beténom (diagonaly prie-

hradovych nosnikov).

3.5 lhlové vystu
Vystu na zakotvenie nepriamo ulo enych tramov, v t vare useknutého o ka ihly, vkladanu do trdmov

po as vystavby.

3.6 Horna koncova vystu

Vystu nad podperami na zachytenie zapornych moment ov od iasto ného votknutia.

3.7 Vystu v doske nadbetonavky

Vystu kolma na rozpétie tramu a vystu rovnobe na z rozpatim tramu. Navrhuje sa so sie oviny.

3.8 Vlo ka

Prvok vyrobeny z oby ajného betonu, ktory sa vklada medzi tramy.

3.8.1 Betdnova vilo ka — stropné tvarnice ST20, ST25, UH19

Betdnové stropné tvarnice ST20, ST25 a UH19 su vyrobené z beténu s objemovou hmotnos ou min.
1900 kg/m® a st vy ah ené vzduchovymi dutinami. Na koncoch sa pou ivajd t varnice s plnou bo nou
stenou, ktoré zabra uji zate eniu betdnu. Staticky iasto ne spolupdsobiaca vlo ka, ktora sa podie a na

prenasani za a eni do tramov.

STROPNA TVARNICA ST 20 STROPNA TVARNICA ST 25 STROPNA TVARNICA UH 19

R '
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Obr. 2 — Stropna tvarnica ST20, ST25 a UH19



3.8.2 Beténova vlo ka — debniaca plat a DP70

Debniaca plat a DP70 sa pou iva vtedy, ak by krajny rad tvarnic u lo eny na murivo zasahoval do
venca na va Siu d ku ako 5 cm. alej tato plat a slai na vytvorenie priestoru, kde treba va Sie mno -
stvo betonu (napr. prie ne rebro, ukotvenie schodiska, konzoly a pod.). Zjednej platne je moné

v pripade potreby rozlomenim ziska dve polovi né platne (1/2 DP70).

DEBNIACA PLATNA DP 70 1/2 DP 70 1/2 DP 70
/.
G @A, - 5z @+ o
K]
TS 570 25)) J425 250 25| |25 250 25|
=21 kg

Obr. 3 — Debniaca plat a DP70

3.8.3 Mechanicka pevnos vlo iek

Mechanick& pevnos vlo iek je preukazana skiskami pod a STN EN 15037-2 Beténové prefabrikaty
Montované stropy z nosnikov a vlo iek. as 2: Beténové vlo ky.

Unosnos jednotlivych tvarnic je min. 3 kN. Tato hodnota sa preukazuje na zabezpe enie pochddz-
nosti a pojazdnosti po vopred ulo enych doskach na strope v monta nom stave.

Unosnos debniacej plathne DP70 je 1,5 kN. Po debniacich platniach je v monta nom $tadiu zakaza-

né chodi a pohybova sas manipula nymi a monta nymi mechanizmami.

3.9 Stropny systém z tramov a vlo iek
Stropna konStrukcia, ktora tvoria rovnobe né tramy a medzi ne umiestnené vlo ky a pripadne mono-

litickd nadbetonavka.

3.10 RoznéSacia doska
elezobeténova monoliticka doska vytvorena po celej ploche stropnej konstrukcie k rozneseniu si-

stredenych za a eni cez rebra alebo aby preniesla ohybové momenty v doske medzi rebrami.

3.11 Tla en& doska

Tla end horna as prierezu nosnej stropnej konstrukcie.

3.12 Prie ne rebro
elezobetdnové monolitické rebro vytvorené z debnia cich platni kolmo na pozd nu os tramov k roz-

neseniu sustredenych za a eni cez rebra.



4. PO IADAVKY

4.1 Po iadavky na material

4.1.1 VSeobecne

Poui sa mdu iba stavebné materidly, pri ktorych sa pre ukdzala vhodnos pou itia. Preukazanie
vhodnosti mé e pre stavebny material vyplyni z eurdpskej normy, ktora plati pre navrhovanie a na pou-

itie tohto stavebného materialu vo vyrobkoch z bet 6nu.

4.1.2 Materialové zlo ky beténu

Plati EN 206-1, 5.1.2 Cement, 5.1.3 Kamenivo, 5.1.4 Zadmesova voda, 5.1.5 Prisady, 5.1.6 Primesi.

4.1.3 Betonarska vystu

4.1.3.1 Pozd na vystu, prie  navystu a prilo ky vkladané po as vystavby

Betonarska vystu musi zodpoveda STN EN 10080 a preukaza vlastnosti stanovené v EN 1992-1-
1. Do stropného systému z trdmov a vlo iek PREMACO EN sa musia poui rebierkové ty e, dréty a

siete s priemerom od 5 mm do 14 mm.

4.1.3.2 Priehradové nosniky

Ty e aohybana vystu pouitd pre vyrobu priehradovych nosnikov musi by v sudlade s STN EN
10080.

Priehradové nosniky do tramov stropu PREMACO EN pozostavaju z horného pasa z hladkej resp.
rebrovanej ocele, dvoch spodnych pasov z jednej alebo zdvojenej rebrovanej ocele, ktoré si spojené
diagondlami z hladkej ocele (obr. 4). Nosné spojenia diagonal s hornym a spodnym pasom su

v uzlovych bodoch zvéarané.

HORNY PAS

v

DIAGONALY

DOLNY PAS

VYSKA NOSNIKA

Kk

SPODNY PAS
-

max 90

Obr. 4 — Rez a axonometria priehradového nosnika

Prierezové veli iny vyrdbanych priehradovych nosnikov su v prilohe tab. T.1. Nosniky maji spodnu
Sirku max. 90 mm, najva Sia d ka nosnikov je 8,40 m. Pre vyrobu priehradovych no snikov sa pou iva
oce BSt500 (Pevnos v ahu f; =560 MPa, medza klzu f, =500 MPa) pre horny pas a diagonaly, Bst 550
(Pevnos v ahu f; =620 MPa, medza klzu f, =550 MPa).

Iné rozmery a profilové kombinacie je mo né vyrdba na zéklade zvlaStnej objednavky a posudenia
technologickych mo nosti dodavate a.

Pevnos zvarov alebo Unosnos spojov priehradovych nosnikov musia sp a po iadavky na kotve-

nie v beténe, pozri prilohu C.



4.2 Po iadavky na vyrobu

4.2.1 Vyroba beténu

4.2.1.1 VSeobecne

Pre zlo enie betdnu, druh cementu, pou itie kameniv a, primesi a prisad plati STN EN 206-1, 5.2

4.2.1.2 Ulo enie betonu

Betdn musi by ukladany tak, aby neobsahoval okrem planovaného prevzdusnenia iaden podstatny

podiel uzavretych vzduchovych pérov a aby sa zabranilo ne elanému rozmieSaniu.

4.2.1.3 OSetrovanie

Cela povrchova plocha erstvo spracovaného betéonu musi by chranena proti vysychaniu:
- ponechanim betonu v prostredi s relativnou vihkos ou vzduchu >75%;
- zakrytim povrchovej plochy beténu materidlom udr ujicom vodu;

- udr ovanim povrchovej plochy betonu vo vidite nom vlhkom stave rozpraSovanim vody.

Ochrana proti pred asnému vyschnutiu sa musi udr ova a kym sa nedosiahne minimalna pevnos

12/15 N/mmz valcovej/kockovej pevnosti v tlaku.

Pevnos beténu v tlaku treba stanovi skuskami na beténovej vzorke, ktora bola oSetrovana rovnako

ako vyrobok.

4.2.1.4 Urychlena hydratacia pretep ovanim

Ak sa beton po as vyroby podrobuje pretep ovaniu pri atmosférickom tlaku, aby sa urychlil proces

tvrdnutia, treba po iato nou skisSkou preukaza , e ka dy subor beténu dosahuje po adovanu pevnos

4.2 .2 Zatvrdnuty betén

4.2.2.1 Triedy pevnosti

Pre triedy pevnosti v tlaku plati STN EN 206-1. Pre navrhovanie st v STN EN 1992-1-1 tab. 3.1 uve-

dené vlastnosti pevnostnych tried beténu v tlaku.

Trieda beténu nesmie by  menSia ako C25/30 pre tramy s priechradovymi nosnik ~ mi.

4.2.2.2 Pevnos vV tlaku

Pevnos v tlaku na preukazanie pevnostnej triedy betonu v tlaku sa stanovuje z potencialnej pevnos-
ti. Potencialna pevnos v tlaku sa skiSa po 28 d och tvrdnutia. Dopl ujuce skuSky na stanovenie za ia-
to nych pevnosti mé u by vykonané v skorSom termine ako po 28 d och, ke toto vy aduju ur ité prace

vyrobného procesu (odformovanie, zdvihanie, dodavka).

Minimalna pevnos beténu pri dodavke nesmie by mensia ako 15 MPa pre tramy s priehradovymi

nosnikmi.



4.2.3 Vystu

4.2.3.1 Spracovanie betonarskej vystu e

Betonarska vystu na nosné U ely, ktora sa vo vyrobni rovna alebo zvéara, musi by po tejto Gprave
v zhode s 4.1.3.

Zvaranie betonarskej ocele je pripustné, ke je zvarite nos ocele kompletne dokumentovana.

4.2 .4 Ulo enie betonéarskej vystu e

4.2.4.1 Riadne beténovanie a zhutnenie betbnu

Menovita svetla vzdialenos medzi nosnymi vystu nymi pratmi musi by najmenej 15 mm, alebo
priemer prislusnych pratov.

Krytie spodnej vystu e priehradového nosnika musi by najmenej 15 mm.

Krytie vkladanej vystu e do beténového spodného pés u vo vyrobni musi by najmenej 15 mm, alebo
priemer prislusného prita zva Seny o 5 mm.

4.3 Po iadavky na hotové vyrobky

4.3.1 Geometrické vlastnosti

4.3.1.1 Rozmerové tolerancie

Maximalne odchylky Specifickych menovitych rozmerov musia odpoveda nasledujicim po iadav-
kam;

- £20 mm pre menovita d ku trdmu

- (-5h/100;+10)mm, pre menovitl vySku tramu pokia je 100 h 200 mm.

- (-10; +10) mm, pre menovita vysku tramu pokia je 200 h 500 mm.

- =2 mm pre Sirku betébnového spodného pasu.

4.3.1.2 Tolerancie v ulo eni vystu e

Tolerancie v ulo eni vystu e nesmi by va Sie ne ni Sie uvedené hodnoty.
a) pozd na vystu :
- =3 mm v prie nom reze vo zvislom smere pre ulo enie ka dého prut u;
- +=2mmv prie nom reze pre aisko spodnych priatov, uva ované pre jeden tram;
- =15 mm pre pozd nu polohu;
b) spojovacia a Smykova vystu :
- +10 mm vo zvislom smere, poloha v prie nom reze;

- £10 mm vodorovne pre jednotlivi vystu v prie nom reze.

4.3.1.3 Tolerancie vyrobeného priehradového nosnika

Tolerancie vyrobeného priehradového nosnika nesmua by va Sie ako ni Sie uvedené hodnoty:
- (0; -30) mm Sirky dolnej pasoviny z 2 pritov pod a tab. T.1

- (0; -15) mm Sirky dolnej pasoviny zo 4 prutov priemeru do 8 mm pod a tab. T.1

- (+2; -8) mm Sirky dolnej pasoviny zo 4 pratov priemeru 10 mm pod a tab. T.1

- 3 mm navrhovej vysky priehradového nosnika
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4.3.2 Charakteristiky povrchu

4.3.2.1 Okraje

Okraje betonového pasu tramu nesmd ma iadne nadbyto né asti beténu, ktoré by preka ali ulo-

eniu stropnych vlo iek.

4.3.2.2 Horny povrch

Klasifikujeme ako hladky povrch ponechany bez alSej Upravy po zvibrovani.
Horny povrch beténového pasu tramu musi by isty a nesmie obsahova iadne zne istenie, ktoré

by bolo preka kou pre sidr nos s nadbetonavkou.

4.3.3 Mechanicka unosnos

4.3.3.1 VSeobecne

Pre vSetky ur ujdce vlastnosti tramu s priehradovym nosnikom treba zoh adni medzny stav Unos-
nosti pri poruSeni ohybovym momentom a prie nou silou, ako aj medzné stavy pou ite nosti, (Sirka trhlin,
priehyb).

Charakteristické hodnoty za a eni a ich su initele spolahlivosti sa stanovia pod a zasad skupiny no-
riem STN EN 1991.

4.3.3.2 Vypo tovy dbkaz

Navrhové hodnoty na Uunosnos v ohybu a Smyku prvkov nevy adujldcich navrh Smykov ej vystu e,
treba preukaza vypo tom pod a ur ujucich lankov STN EN 1992-1-1.

Navrhové hodnoty na Unosnos v Smyku prvkov vy adujucich navrh Smykovej vystu e a Smyku na
styku medzi betonmi rézneho veku, mo no preukdza pod a alternativnych pravidiel DIN 4045-1 Na dia-

gonaly je pou ité hladka vystu , pozri prilohu F.

4.3.3.2.1 Vypo et overeny skuskou

Skusky fragmentov spriahnutych stropov na podporu vypo tu su potrebné v pripadoch neoverenych
alternativnych pravidiel navrhovania.

Pri vypo tovom posudeni pod a zasad STN EN 1992-1-1 skusky nie su potrebné.

4.3.3.3 Do asné situacie

Do asné situacie uvedené vtomto lanku sa tykaji uskladnenia, manipulacie, dopravy a ukladania
stropnych dielcov.

Nosna vystu ulo ena v trame s priehradovym nosniko m musi by schopna prenasSa za aeniao a-
kavané v do asnych situaciach, pozri prilohu G.

4.3.3.3.1 Skladovanie a doprava

Spbsoby skladovania a dopravy a poloha podpier musia by uvedené v sprievodnej dokumentacii,

pozri prilohu M.

4.3.3.3.2 Manipulacia

Pokia sa pri manipul&cii pou iju priehradové nosniky, mu si sa overi ukotvenie priehradovych nos-

nikov v beténe s uva ovanim zaru enej pevnosti zvarov, pozri prilohu C.



4.3.3.3.3 Podmienky pre ukladanie

Tramy a vlo ky sa musia uklada v sulade s vykresovou dokumentaciu dodavate a.- (Vykres sklad-
by), Priloha J.
U inné aloné d ky podpier, vzdialenosti medzi nosnymi podperami a medzi do asnymi podperami

behom vystavby musia by stanovené vypo tom alebo pod a tab. T.2.

4.3.3.4 Trvalé situacie

Tramy s priehradovymi nosnikmi a vlo ky musia by navrhnuté v zhode so stropnym systémom,

v ktorom su pou ité. Doporu ené navrhové postupy pre spriahnuté stropy obsahuje priloha F.

4.3.4 Poiarna odolnos a reakcia na ohe

Poiarna odolnos spriahnutého stropu z tramov a vlo iek PREMACO EN je 30 minut. VySSieho
stup a po iarnej odolnosti sa m6 e dosiahnu  aplikaciou protipo iarnej omietky na spodny povrch stropu.

Pre spriahnuty strop PREMACO EN viazany cementom bez organickych si asti sa smie pre reak-
ciu na ohe uvies trieda Al. Klasifikacia pou ita pod a STN EN 13501-1.

4.3.5 Akustické vlastnosti

Akustické vlastnosti zavisia od hotového stropu s omietkou a podlahou. Bez pou itia podh adu vy-
kazuja stropné systémy ztramov avlo iek niSiu ak ustick( izolaciu (do 4 dB) ne stropné systémy
s plnou doskou.

Vzduchovl a kro ajovd nepriezvu nos stropu s podh adom a podlahou je mo né vypo ita poda
STN EN 15037-1. (Priloha L)

4.3.6 Tepelné vlastnosti

Tepelné vlastnosti st zavislé na dokon enom stropnom systéme (druh vlo iek, pouité prvky na

hornom alebo spodnom povrchu stropu, atd.).

4.3.7 Trvanlivos a krytie vystu e

Tramy a vlo ky pre spriahnuté konStrukcie musia sp a po iadavky Unosnosti, pou ivate nosti a
stability po as ich navrhovej prevadzkovej ivotnosti.

Planovana ivotnos stropného systému z tramov a vlo iek pod a STN EN 1992-1 je 50 rokov. Od-
porl any stupe prostredia pod a STN EN 1992-1 Tabu ky 4.1 je XC1 pre betén vo vnuatri budov s nizkou
vihkos ou vzduchu (RH 30 a 60 %).

Odporu ana trieda konstrukcie pre obytné budovy, administrativne budovy a pod. je S4 pri navrho-
vej ivotnosti 50 rokov.

Nominalne krytie nosnej vystu e beténom pre bezpe ny prenos sil v sudr nosti a primeranej odol-
nosti vo i poiaru je 15 mm pre vystu do priemeru 10 mm. Pr e vystu va Sieho priemeru je nominalne
krytie miniméalne priemer vystu e + 5 mm.

Nominalne krytie musi by udané na vykresoch.
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5. SKUSOBNE METODY
5.1 Skdsanie beténu

5.1.1 Pevnos vV tlaku

Pevnos v tlaku sa skiSa na reprezentativnych skisobnych telesach. Navrhovany a pou ivany je
betdén v zmysle STN EN 206-1, je min.

Beton STN EN 206-1 - C 25/30 - XC1(SK) - Cl 0,4 - D max 8 - S3

Betdn sa vyrdba v zmysle ustanoveni normy STN EN 206-1:2002. Beton.
erstvy betdn sa skiSa v zmysle ustanoveni normy STN EN 12350-1a 7:2001. SkdSanie erstvého

beténu.

5.2 Meranie rozmerov a charakteristik povrchov

5.2.1 Ulo enie vystu e

Meranie sa musi uskuto ni bu na vyrobnej podlo ke alebo na sklade. Musia by urobené nasledu-
juce merania;

- poloha pozd nej vystu e vzh adom k povrchom beténu, vratane krytia beténom;

- ulo enie pozd nych vystu nych pratov;

- poloha diagonal vystupujucich z beténového pasu.

5.2.2 Rozmery tramov s priechradovym nosnikom

Meranie sa musi uskuto ni bu na vyrobnej podlo ke alebo na sklade . Musia by urobené nasle-
dujice merania;
- dky;
- rozmery prie neho prierezu;
- vySka tramu s priehradovym nosnikom;

- priamos hornej vystu e priehradového nosnika.

5.2.3 Rovinnos povrchu po vybrati z formy

Overenie rovinnosti povrchu stropného dielca po vybrati z formy sa pova uje za vykonané overenim

rovinnosti vyrobnej podlo ky.

5.2.4 Charakteristiky povrchu

Horny hladky povrch beténového pasu trdmu s priehradovym nosnikom v mieste ulo enia vlo iek

musi by predmetom prislusnych kontrol.

5.3 Hmotnos vyrobkov
Hmotnos vyrobkov sa ur i s teoretickej objemovej hmotnosti a menovitych rozmerov tramov.



6. HODNOTENIE ZHODY

6.1 Preukazanie zhody

Zhodu vyrobku s po iadavkami tejto priru ky a stanovenymi alebo deklarovanymi hodnotami vlast-
nosti vyrobku treba preukaza :

- po iato nym skasanim vyrobku, vratane vypo tu, ak je to relevantné, pozri 6.2;

- vnutropodnikovou kontrolou vyroby, pozri 6.3, vratane skiSania vyrobku.

6.1.1 Posudenie zhody

Dodato ne k po iadavkam pod a 6.1 mé e zhodu posudi  prislusné (autorizované) miesto.

6.2 SkuSanie typu
Typové skuSanie sa sklada z toho, e sa reprezentat ivna vzorka vyrobku a/alebo skiSobnych telies

podrobi prislusnym skuskam a/alebo vypo tom na preukazanie potrebnych viastnosti.

6.2.1 Po iato né skuSanie typu

Po iato né skdSanie typu sa musi vykona pred uvedenim nového typu vyrobku na trh. Po iato nu
skusSku treba urobi aj na vyrobkoch, ktoré sa u vyrabaju v ase zavedenia prisluSnej normy na vyrobok
(STN EN 15037-1). Zoh adnené mé u by predchadzajuce typové skusky, ak sp aju po iadavky prislus-

nej normy na vyrobok.

6.2.2 alSie skuSanie typu

Pri zmenach navrhu, zlo enia beténu, druhu vystu e, postupu vyroby alebo pri inych zmenach, ktoré

by viedli k podstatnym zmenam vlastnosti vyrobku, treba po iato nu skisku opakova .

6.3 Vnutropodnikova kontrola vyroby
Pri vyrobcoch, ktori pracuju pod a systému mana érstva kvality pod a EN ISO 9001 a ktori zoh ad-
uju po iadavky tejto priru ky, mo no predpoklada , e sp aju po iadavky na vnutropodnikovu kontrolu

vyroby.

7. OZNA ENIE
Ka dy vyrobeny trdam musi by trvanlivo ozna eny tymito adajmi:
- vyrobca;
- miesto vyroby;
- identifikovate né islo
- datum vyroby
Vyrobné miesto a nutné Udaje ka dého dodaného tramu musi by jednozna ne identifikovate né

a vysledovatelné a do doby monta e.
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8. TECHNICKA DOKUMENTACIA

Podrobnosti prvku s geometrickymi Udajmi a s dopl ujicimi vlastnos ami materialu a vlio iek musi
obsahova technickd dokumentacia, ktord zahrnuje konStruk né Udaje, ako s rozmery, ulo enie vystu e,

krytie betonom, podmienky do asného podopretia a podmienky zdvihania a nakladania.
Uprava technickej dokumentacie je uvedena v prilohe H.

8.1 Rozsah dokumentacie vyhotovenej dodavate om

Ke e spolo nos Premac, spol. s r. 0. je dodavate om len asti spriahnutého stropu, a to tramov
a vlo iek pripadne vystu e, spracovava bezplatne dokumentaciu len do Urovne vykresu skladby a vy-
kresu vystue. Vystu monolitickych asti, vystu schodisk, vencov, prekladov a prievlak ov navrhuje

zodpovedny projektant stavby.

8.1.1 Dokumentécia pre odberate a

Dokumentacia pre odberate a ma tieto su asti: vykres skladby, vykres vystu e s vypisom prvk ov

a vystu e, pokyny na dopravu, skladovanie, betona a monta stropu PREMACO EN.

8.2 Podklady pre vypracovanie dokumentacie

Premac, spol. s r. 0. ru i za bezpe nos stropnej konStrukcie PREMACO EN na U inky vonkajSich
sil predpisanych zodpovednym projektantom stavby zrejmych z objednavate om predlo enej projektovej
dokumentéacie. Podklady pre vypracovanie dokumentacie preberd preto od odberate a zapisni ne

v dohode o zhotoveni projektovej dokumentacie.

Ak je v dokumentacii zrejma statickd schéma je mo n é tie vypracova dokumentaciu z udaného za-

a enia.

Po dohode s autorom projektu je moné vypracovanie dokumentacie tie na zaklade navrhnutej

a nakreslenej monolitickej elezobeténovej konstruk cie.

9. ZAVER

Tato priru ka, spolu s prisluSnymi prilohami, bola vypracovana pre potreby projektantov — statikov,

architektov, investorov, odberate ov ako i pre potreby vlastnej vyroby.

Radi privitame VaSe podnetné navrhy a namety na vylepSenie priru ky pri alSom vydani.

Pracovnici Technickej kancelarie: Ing. Emil NeStepny, Ing. Julius Rences, Ing. Ondrej Zeman.



PRILOHA A

Skusobné plany

Musia sa poui zodpovedajlce body z prilohy D v STN EN 13369. K doplneniu tychto bodov sa a-

lej musia pou i nasledujuce plany.

A.1  Kontrola vyroby
Tab. A.1 — Kontrola vyroby

| Predmet kontroly | Metdda | U el* | Po etnos *
1 |Pevnos beténu Skusky pevnosti na|Pevnos pri Najmenejraz zatyde sa
v tlaku betonovych  vzor-|dodavke musia vyrobi 3 vzorky (naj-
kach z foriem (vi 4.2.2) menej) na ka dy druh beto-
alebo alSie metody nu.
(vi 5.1)
* Ozna ené skusky a po etnosti sa mo u prispdsobi alebo dokonca zrusi , ak sa zhodné
informacie ziskaju priamo alebo nepriamo z vyrobného procesu.

POZNAMKA Tabu ka A.1 je dopinkom k D.3.2 v tabu ke D.3 v STN EN 13369.

A.2  Kontrola hotového vyrobku
Tab. A.2 — Kontrola hotového vyrobku

| Predmet kontroly |  Metéda | U el* | Po etnos *
SkuSanie vyrobku
1 |Rozmery: Meranie pod a Zhoda Ka dych pa dnivyroby je
i d,lfa 5.2.1a 5.2.3 s nakresom skusany jeden ndhodne vy-
- vySka
- prie ny rez a ur enymi to- | brany trdm (najmenej) v dy
- priamos _hran leranciami odlisny t
- krytie vystu e yyp
- vy nievajlca
vystu
2 |Vzh ad povrchu: Vizualna kontrola | Hladkos  po- | Pre ka du vyrobnu sériu
- drsnos (vi 5.2.4) vrchu po za-
- vSeobecny vzh ad betoénovani

* Ozna ené skusky a po etnosti sa md u prispdsobi alebo dokonca zrusi , ak sa zhodné

informacie ziskaju priamo alebo nepriamo z vyrobného procesu.

POZNAMKA Tabu ka A.2 je doplnkom k D.4.1 v tabu ke D.4 v STN EN 13369.
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PRILOHA B (INFORMATIVNA)
Druhy stropného systému PREMACO “EN

B.1 VSeobecne

Tramy su vyrabané z beténu a priehradovych nosnikov vo vyrobniach Premacu odlievanim do fo-

riem. Vlo ky su vyrdbané z betonu vo vyrobniach Pre macu vibrolisovanim vo forméach.

B.2 Stropné systémy hrubky 20+4 a 25+5 so spojitou nadbetonavkou

B.2.1 VVSeobecne

Stropy so spojitou nadbetonavkou sa skladaji z tramov v kombin&cii s iasto ne spolupdsobiacimi

vlo kami a monolitickym beténom, ktory tvori tla end dosku hotového stropného systému.

Pokia nie je U itkové za aenie va Sie ako 2,5 kN/m? a svetlé rozpétie stropu nie je va Sie ne 6 m,
ma by nadbetonavka vystu ena zvaranou sie ovinou, ktorej prierezova plocha kolmo na rozpétie tramu
je 0,5 cm’/m.

Pokia nie je niektora z hore uvedenych podmienok splnena, ma sa nadbetonavka vystui v prie -
nom smere bu zvaranou sie ovinou ulo enou v nadbetonavke alebo vystu nymi pra tmi umiestnenymi
v prie nych rebrach, pozri E.2.3.6. Prierezova plocha vystu e kolmo na rozpétie tramu ma by ur ena

s oh adom na pretla enie za ohybu a prie ny ohyb.

40(50)

7

O
120 :

/L 700 |,

1

ST20(25)

200(250)

Obr. B.1 — Stropna konstrukcia so spojitou nadbetonavkou

B.3 Stropné systémy hrabky 20+0 a 25+0 s kombinovan  ou nadbetonavkou

B.3.1 VVSeobecne

U stropnych systémov s kombinovanou nadbebetonavkou tvori nadbebetonavku jednak betonova
zalievka medzi tramami a vlo kami a jednak horna as vloiek. Kombinovana nadbetonavka sa mée
vytvori hornymi ozubmi tvarnice.

Vo zvlaStnych pripadoch (diafragmové posobenie a prenos prie neho za a enia nie su po adované)
a pokia U itkové za aenie nie je va Sie ne 2,5 kN/m % a svetlé rozpétie stropu je mensie ne 5,00 m nie
sU po adované prie ne rebra.

Pokia su prie ne rebra nutné, nema by ich osova vzdialenos va Siane 2,5m.

ST20(25) %Wsmm)
E }D CJ[ J

200(250)

120

4|, 700 4L

Obr. B.2 — Strop s kombinovanou nadbetonavkou



PRILOHA C
Metody skusok priehradovych nosnikov

C.1 VSeobecne

Vlastnosti pasov a diagonal sa musia stanovi pod a EN ISO 15630-1 s vynimkou rozmerov (pozri
C.2) a Smykove;j sily spojov, ktora je opisanav C.3a C.5.
C.2 Meranie rozmerov priehradového nosnika

C.2.1 SkuSobna vzorka

SkaSobna vzorka musi by priehradovy nosnik v stave po dodani.
C.2.2 Skusobné zariadenie

Vyska, Sirka a d ka priehradového nosnika sa musia odmera pristrojom rozliSovacej schopnosti 1

mm alebo lep3ou.

C.2.3 Postup merania

Priehradovy nosnik musi by umiestneny na rovinny povrch. VySka a Sirka sa musia stanovi

v polohe strednej d ky priehradového nosnika.

C.3 Smykova skiska
C.3.1 Smykové skuska bodovych zvarov

Pevnos zvarov mo no stanovi skusSkou ahom na prie ku priehradového nosnika. Pri tejto skuske

je pas priehradového nosnika upnuty.

Skuska bodového zvaru medzi oce ovym pasom a diagonalou sa musi vykona na vhodnom zaria-

deni.

C.3.2 SkuSobné zariadenie

Musi sa poui stroj na skisky ahom triedy 1 alebo 0.5 pod a EN I1SO 7500-1.

C.3.3 SkusSobna vzorka

SkaSobna vzorka musi by vyrezana z priehradového nosnika bez poskodenia bodového zvaru.

C.3.4 Postup skusky

SkaSobna vzorka musi by umiestnena do dr iaka stroja na skasky ahom.
ahova sila pésobi na vo na d ku skuSobnej vzorky.

Rychlos za a ovania musi by rovnakéa ako pri skiSke ahom v oblasti pru nej deforméacie.

Maximalna sila F,, a miesto lomu sa musia zaznamena do protokolu, pozri C.3.5.

17



18

C.3.5 Hodnota Smykovej sily bodového zvaru

Predpisana hodnota Smykovej sily bodového zvaru v priehradovom nosniku, F,, , musi by minimal-

na hodnota. Predpisana miniméalna hodnota F,, nesmie by mensia ako

Fw 0.25X Reen X Ach pre pasoviny
alebo
Fw 0,60 X Re g X Agi pre diagonaly

bez oh adu na to, ktora je mensia.

Predpisana minimalna hodnota Smykovej sily zvaru priehradovych nosnikov

Diagonaly Horna vystu Spodna vystu
priemer [mm] 8 10 12 5,5 6 8 10
5 5,9 kN 5,9 kN 5,9 kN 3,3kN 3,9 kN 5,9 kN 5,9 kN
5,5 7,2 kN 7,2 kN
6 8,5 kN 8,5 kN 8,5 kN

Na vyhodnotenie vysledku skusky Smykovej sily treba zaznamena , ko ko bodovych zvarov bolo za-

a enych a porusilo sa v rovhakom momente.

C.4 Skusky ahom

C.4.1 Predpisané charakteristiky skisky ahom (Re, Rm/Re, Aq) Mmusia predstavova zodpovedajlicu cha-

rakteristicki hodnotu.
C.4.2 Hodnoty R, a R, sa musia vypo ita pou itim menovitého prierezu vyrobku.

C.4.3 Kontrolné skusky ahom, pasov v miestach privarenych diagonal, sa musia vykona pri
ka dej novej sérii vyrobkov.

C.5 Vhodnos na ohybanie

C.5.1 Vhodnos na ohybanie sa musi stanovi pomocou skisky ohybom.

C.5.2 skaska lamavosti, ak treba, sa musi vykona pod a EN I1SO 15630-1, s minimalnym uhlom ohybu
180°.

Po skuske vyrobky nemd u vykazova ani lom, ani trhliny vidite né pre pracovnika s be nym alebo

korigovanym zrakom. Priemer t a predpisany na skusku nesmie prekro i 3d priemeru ohybanejty e.



PRILOHAD
Spriahnutie stropného systému PREMACO “EN

D.1 VSeobecne
Navrhové napétie v Smyku v sty nej ploche medzi beténmi rézneho veku ma, pre vSetky za a enia

pdsobiace na strop, sp a 6.2.5z STN EN 1992-1-1.

Vypo itand Smykova pevnos spriahnutého stropného systému nemée by va Sia ne Smykova

pevnos plnej dosky s rovnakymi charakteristikami a nemd e by va Siane 0,03 f .

Navrhovu odolnos v Smyku na styku medzi betonmi r6zneho veku m6 eme uvaova rozdielne
v zavislosti na zdrsneni.

Povrch tramu klasifikujeme ako hladky povrch, ponechany bez alSej Upravy po zvibrovani.

Pre vypo et navrhovej Smykovej odolnosti uva ujeme su initelec =0,35a =0,6.

D.2 Odolnos spojovacej vystu e

D.2.1 Pre priehradovy nosnik v pozd  nom smere (t.j. rovnobe ne s rozpatim )

Navrhovéa odolnos spojovacej vystu e pre dve diagonaly v sklone a  k povrchu styku (pozri obr.

D.1) sarovna:

Frwd.1 = Asw- fwa ( SIN + sin +cos )
kde
Asw je prierezova plocha uva ovanej diagonaly, v mm 2
fywa navrhova pevnos oceli. Ak diagonaly su z hladkej ocele, potom

pod a DIN 1045-1 do vypo tu, pre oce BSt 500, sa zavedie

medza klzu 420 MPa fwa =420 : 1,15 = 365 MPa
sU inite trenia pod a D.1 =0,6
a sU uhly diagonal pod a obr. D.1 atab. D.1
Acuf gl sin ol Asuf gl sin « + cos a

Obr. D.1 — Definicia sily Fryg.1
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Tabu ka D.1 — Navrhova odolnos  spojovacej vystu e pre dve diagondly F  rwad.1
vyska Priemer Asw sin Frwd.1
nosnika | vystue [mm?] sin cos [kN]

16 cm 5 39,27 64,08 115,92 0,53964 | 0,43711 21,73
16 cm 5,5 47,51 64,08 115,92 0,53964 | 0,43711 26,30
20 cm 5,5 47,51 69,17 110,83 0,56078 0,35559 25,61
20 cm 6 56,54 69,17 110,83 0,56078 0,35559 30,48
24 cm 6 56,54 72,65 107,35 0,57270 0,29820 29,79
24 cm zdv 6 113,09 72,65 107,35 0,57270 0,29820 59,58

D.3 Ukotvenie spojovacej vystu e

Ukotvenie spojovacej vystu e v betdne tramu a v nad betonavke sa v pripade priehradového nosnika

so spojitymi diagonalami (pozri obr. D.3) pova uje za vyhovujlce, ak su dodr ané pravidla uvedené na

20

obr. D.2 a ak je pevnos zvaru v zhode s C.3.5.
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Obr. D.3 — Rez a axonometria priehradového nosnika

DOLNY PAS



PRILOHAE
Konstruk né zasady pre oblas podpier a ukotvenie vystu e

E.1 VSeobecne
Pokyny pre monta a podrobnosti spojov sa maju uvie s v projektovej dokumentacii. Hlavna vystu

je spojena s podporujucimi prvkami vo vnutri trdmu.

E.2 KonStrukcia podpier

E.2.1 Priame podopretie

Tramy musia by ulo ené na nosnych prvkoch. Kotevna d ka nad podperou ma by , okrem pripa-

dov overenych zvlastnymi vypo tami alebo skiskami, najmenej 100 mm, pozri tab. T.3

Pri rekonstrukciach historickych budov je mo né ulo enie tramov do vysekanych kaps, pripadne nik.
Stu ujuci veniec sa potom vytvori, ved a jestvujucej podpernej konstrukcie, priamo v strope PREMA-
CO®EN, z debniacich platni DP70 (1/2 DP70).

/l )r' = il - \f ya @ SIETOVINA V NADBETONAVKE
@ 7 / // / \ (2) HORNA KONCOVA ViSTUZ
/ .
PRIDAWA V¥STUZ
ﬁg —~—F £ | ¢ @
(@) vencova visTuz
/ A

(A STROPNY TRAM

D (B) STROPNA TVARNICA
© ©

(©) KoNc. STROP. TVARNICA

©) TepeLNA 1ZOLACIA

Obr. E.1 — Detail ulo enia stropného trdmu na obvod ové murivo (Axonometria)
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(©) TEPELNA 1Z0LACIA
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Obr. E.2 — Detail ulo enia stropného tramu na muriv o (Rez A-A)
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Obr. E.3 — Detail ulo enia stropnej tvarnice na mur ivo (Rez B-B)
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(1) SETOVINA V NADBETONAVKE

(2) HORNA KONCOVA VYSTUZ

200(250)

() Pozo. visTUZ PREVLAKU

(@ STRMEN PREVLAKU

(A) STROPNY TRAM

STROPNA TVARNICA

(©) KoNC. STROP. TVARNICA

Obr. E.4 — Detail ulo enia na prievlak (Rez C-C)

E.2.2 Nepriame podopretie

E.2.2.1 Konstruk né usporiadanie s ihlovou vystu ou

Pokia kotevna d ka v podpere nie je dostato na, dosiahne sa nutna kotevna d ka tzv. ihlovou vy-

stu ou (ndzov pre vystu v ulo eni na trame, napich ovani do trdmov po as vystavby).

PRIEREZOVA PLOCHA 1/3 PLOCHY VYSTUZE

V STREDE NAPICHNUTEHO TRAMU, MIN. #8 IHLOVA VYSTUZ
lo = ndvrhova dizka presahu

prat 98 — 450 mm

BN AWAWANRES -

L 50 mm + lo L

1 il
200 mm-DVOJ. TRA:;IJ L — DLZKA TRAMY
300 mm—TROJ. TRA

Obr. E.5 — Pozd ny tram ulo eny (napichnuty) ihlovou vystu ou na p rie ne tramy

E.2.2.2 KonStruk né usporiadanie s vlo enym nosnikom

Na obrazkoch E.6 a E.7 su uvedené priklady konstruk nych usporiadani, ktoré sa méu poui
u tramov podoprenych vlo enym hlavnym nosnikom aleb o hlavnym nosnikom umiestnenym nad stropnou
konstrukciou.

Q___ pRpY Qg
’ / ‘ b (D) STRMEN PRIEVLAKU
/></ . 7 /X/ (@ HLovA visTuZ
’ e ~ & e
@ @ @ @ @ EIJZTNSTRT;RMTVARNmA

(©) sTRoPNA TVARNICA

(D) eBNIACA PLATNA
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Obr. E.6 — Tramy podoprené vio enym hlavnym nosniko m
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Obr. E.7 — Tramy podoprené vlo enym hlavnym nosniko m nad stropnou konstrukciou
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E.2.3 alSie konStruk  né usporiadanie
E.2.3.1 Spojité polia

Pri va Sich rozpatiach, kde je rozhodujucim faktorom navrhu stropnej konsStrukcie priehyb je vy-
hodné, ak to konStruk né usporiadanie umo uje, vyu i usporiadanie tramov nad podperami 0Sovo rov-
nako v pri ahlych poliach a vytvori nad podperou spojitos . Pri navrhovani zapornej vystu e sa postupuje
obdobne ako pri navrhovani hornej koncovej vystue  (vi kapitola Navrh stropného systému z tramov
a vlo iek PREMACO ®EN). Na vykrytie zapornych momentov nad podperou je mo né okrem prilo iek vy-
ui aj priehradové zékladné nosniky firmy PREMAC, ktoré su asne zvySuju aj Smykova odolnos

v blizkosti podpery, obr. E.8.

(1) SETOVINA V NADBETONAVKE

(2) ZAKLADNY NOSNIK

(3 Pozo. VENCOVA ViSTUZ
®’ ‘ @ L @5 ‘ @ (A) STROPNY TRAM
® ® STROPNA TVARNICA

(©) KoNC. STROP. TVARNICA

200(250) |40

Obr. E.8 — Detail vnitornej podpery so spojitos ou

E.2.3.2 Vylo ené konstrukcie (konzoly)

V pripade, e sU as ou stropu su aj vylo ené konstrukcie (konzoly), je potrebné vySetri pdsobenie
stropu pri zadpornom ohybovom momente . Aby sa vytvorili podmienky na ukotvenie hornej vystu e,

vkladaju sa v tomto mieste do stropu PREMACO®EN debniace platne DP 70.

Pri kratkych konzolach je moné vyui previsnuté konce stropnych tramov. Pri posudzovani tohto
pripadu sa postupuje analogicky ako pri hornej koncovej vystu i

(1) ves1uz KonzoLy

@ 5? i\ @ @ @ SIETOVINA V NADBETONAVKE
(LN

g % F 7 L POZD. VENCOVA VYSTUZ
b 7 7 g // //%// /&. // ; EL gSTRMEN

® (A) STROPNY TRAM
’ VYLOZENIE KONZOLY MAX. 280 DEBNIACA PLATA
1

Obr. E.9 — Detail konzoly kolmo na smer tramov (Rez E-E)

(D) visTuz KonzoLY
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SR ) TN

(4 sTRMER
@ @ (A) STROPNY TRAM

| VYLOZENIE_KONZOLY STROPNA TVARNICA
(©) oeBNIACA PLATNA
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200(250)

Obr. E.10 — Detail konzoly v smere tramov (Rez F-F)
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E.2.3.3 Napojenie schodiska

V mieste zakotvenia vystu e zo schodiska sa obdobne ako v pripade konzoly klad(i debniace platne
DP70. Po et trdmov a pridavna vystu sa voli pod a za a enia, ktoré sa prenaSa z podesty a schodnice

na tramy. Pri ob ianskych stavbach spravidla posta uje zdvojeny tram .

(1) HLAWA V¥STUZ SCHOD.

(2) RozDEL. VISTUZ SCHOD.

@ SIETOVINA V NADBETONAVKE

200

(4) PRIDAWNA ViSTUZ

(A) STROPNY TRAM

STROPNA TVARNICA

@ DEBNIACA PLATNA

(1) SETOVINA V NADBETONAVKE
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U
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L
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e
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(A) NAPICH. STROP. TRAM

\
@ @ STROPNA TVARNICA

| 700 4\, 120 4L604L (©) oeBneNE

Obr. E.12 — Detail u podesty - rieSenie tramov ako napichnutych (Rez H-H)
E.2.3.4 Vymena

Pri konStrukciach prechadzajicich stropom (kominové teleso, vzduchotechnické Sachty a pod.), na
ktoré nie je dovolené priamo uloi stropny tram sa pou iva vymena. Ulo enie vymenenych tramov je
uskuto nené na dodato ne vystu eny a zabeténovany nosnik, ktorého dolna v ystu je zakotvena do prie-
be nych neslcich stropnych tramov. Aby sa zlepSila kvalita spodného povrchu monolitického nosnika,
konce vymenenych tramov treba oseka . Vymenené trdmy sa do monolitického nosnika napichnu ihlo-

vou vystu ou pod a rovnakych zasad ako na obr. E.5.

VSetky nosniky treba pri monta i na koncoch podopri e do asnymi podperami .
KOMINOVE TELESO (1) SIETOVINA V NADBETONAVKE
e
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Obr. E.13 — Detail kominovej vymeny (Rez J-J)
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Obr. E.14 — Detail kominovej vymeny (Rez K-K)

E.2.3.5 Vlo eny obrateny nosnik, rovnobe ny s trdma mi

Ak je strop pri a eny ve kymi liniovymi pripadne sustredenymi silami, na prenesenie ktorych nesta i

ani nosnik z dvoch pripadne troch tramov je mo né d o stropu vioi obrateny monoliticky nosnik.

(1) PRIDAWA ViSTUZ

B&) (2) PozD. VISTUZ PRIEVLAKU

j}D",.g% .ﬁ,. )i/%c (A) STROPNY TRAM
@ @ \@5/ @j @ STROPNA TVARNICA

Obr. E.15 — Detail vlo eného obrateného monolitické ho nosnika

(D STRMEN PREVLAKU
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E.2.3.6 Prie ne rebro

Pokia su do stropnej konstrukcie PREMACO®EN nutné prie ne rebra, vkladaji sa pod a prilohy B.
Prie ne rebro sa vytvori z debniacich platni a 2+2 pratov vystu e profilu 8-14 mm. Dimenzie pratov sa ur-

ia pod a kapitoly F (Navrh stropného systému z tramov a vlo iek PREMACO ®EN).
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Obr. E.16 — Detail prie neho rebra (Rez D-D)
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PRILOHA F (informativna)

N&vrh stropného systému z trdmov a vio iek PREMACO  “EN
F.1 VSeobecne

Stropny systém PREMACO®EN sa navrhuje pod a STN EN 1992-1-1 s prihliadnutim k:

- vzdorujicim prierezom uvedenym v F.2;

- materialovym vlastnostiam Specifikovanym vyrobcom;

- s inite om spo ahlivosti z STN EN 1992-1-1 pre navrh dokon eného stropného systémui;
- pevnostnej triede monolitického betonu, ktord ma by najmenej C20/25;

- spojitosti nad podporou tam, kde je to aplikovate né;

- U innému rozpatiu, ktoré sa uva uje ako (L + h), kde L je svetla vzdialenos medzi licami podper
a h vyska stropu.

Stropny systém z tramov a vlo iek PREMACO ®EN sa navrhuje zo stropnych tramov EN d ky 1,0 m
a 8,4 m po 0,2 m, zo stropnych tvarnic ST20, ST25, UH19, debniacich platni DP70 (1/2 DP70) a nadbe-
tonavky. Pod a osovej vzdialenosti tramov (70, 38 cm) volime druh tvarnice. V osovej vzdialenosti 70 cm
sa pou ivaju tvarnice ST20, ST25 a platne DP70. V o sovej vzdialenosti 38 cm sa pou ivaju tvarnice
UH19 a upravena polovica platni DP70. Tramy a vlo k y sa daji rdzne kombinova a tym pokry prakticky

vSetky priestory vyskytujice sa na be nych stavbach .

Spodné vystu tramov sa na stavbe pod a potreby (statického positdenia) dopl uje pridavnou vy-

stuou f6a f18, ktora sa vklada dovnutra priehradového nosnika na beténovy pas tramu.

Na zachytenie zapornych momentov od iasto ného votknutia nosnikov do muriva, prekladu alebo
prievlaku, na prichytenie vencovej vystu e sa vklad & nad podpery horna koncova vystu v tvare prilo -
ky pri hornom povrchu. Priemer tejto vystu e sa dim enzuje z momentu v iasto nom votknuti, ktory je pri
be nych murovanych konstrukciach obytnych budov pos ta ujuce uva ova hodnotou 1/5 medzipodpero-

vého momentu. D ka ramena hornej koncovej vystu e je min. 1/6 d ky nosnika zva Sena o 20 cm.

Na dostato né vodorovné stu enie stropnej konstrukcie sa voli pozd na vencova vystu  naj as-
tejSie 4f 8. Tuto vystu treba v rohoch previaza a jeden prut prevliec za prva rovinu diagonal nosnika.
Ak sa maju vencami zachyti aj zvislé posuny nosnych konstrukcii, je potrebné vystu venca navrhnu

pod a statického posudku.

Pre prenos prie nych sil do stu ujucich zvislych konsStrukcii (diafr agmové pbésobenia, pozd ny Smyk
na styku rebra so spolupdsobiacou doskou) a zachytenie prie nych ohybovych momentov sa do spolup6-
sobiacej dosky navrhuje vystu kolma na rozpétie tramu a vystu ro vnobe na z rozpatim tramu
V stropoch bez spolupdsobiacej dosky sa navrhuje prie ne rebro. Na vytvorenie rebra sa pou iju deb-
niace platne DP70 (1/2 DP70). Vystu tvoria 2 pruty ulo ené na debniace platne a 2 pruty pri hornom po -
vrchu. (obr. E.16)

Pri zvySenom bodovom alebo priamkovom za a eni (napr. prie kova stena, schodiskové rameno,

stojka streSnej konStrukcie) mo no vytvori zdvojeny alebo trojity trdm, pripadne strop z tvarnic UH19.

Otvory, prestupy a prechody stropnou konstrukciou je mo né vytvori systémom napichovanych

tramov , pripadne vymenou , pozri prilohu E.



F.2 Vzdorujuci prierez dokon  eného stropu PREMACO ®EN

F.2.1 VSeobecne
Pokia sa zmonolitnenie overuje pod a D.2, uva uju sa pri posudzovani ohybu spriahnutéh o strop-

ného systému alej uvedené spolupbsobiace prierezy.
F.2.2 Stropny systém so spojitou nadbeténavkou 20+4  ; 25+5

U inna 3irka bes uva ovana vo vypo toch je vzdialenos medzi osami vlo iek po stranach tramu

alebo viacnasobnych tramov, pozri obr. F.1.

J I NN
N

Obr. F.1 — Definicia U innej Sirky stropov 20+4 a 25+5

F.2.3 Stropny systém s kombinovanou nadbeténavkou 2 0+0; 25+0

Pokia spolupbsobiace vlo ky nie su overené skuskou pozd nym tlakom a Spary medzi vio kami su
zaliate beténovou zalievkou, ma by 0 inna Sirka bey tla enej asti prierezu stropného systému uva ova-

na v medznom stave Unosnosti v ohybe a v medznom stave pou ite nosti tato;

Detr = bo"'% by

be horna Sirka monolitického beténového , stu ujiceho rebra“ medzi vio kami
by Sirka hornej asti vio iek
e hribka tla enej asti prierezu vio ky

Obr. F.2 — Definicia U innegj Sirky stropov 20+0 a 25+0
F.2.4 Prierez uva ovany pri zapornom momente

Pre as stropného systému v oblasti pdsobenia zapornych momentov sa ma uvaova vzdorujici

prierez pod a obr. F.3 (vySrafovana oblas ).

Obr. F.3 — Uva ovany vzdorujuci prierez
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F.3 Medzné stavy unosnosti

F.3.1 Ohyb

Navrhova hodnota medzného ohybového momentu uprostred rozpatia Mgq (v KNm) je ur ena ako je
uvedené v 6.1 z STN EN 1992-1-1. Pomerné pretvorenia v betonarskej oceli sa musia obmedzi na g
pozri 3.2.7 (2) STN EN 1992-1-1.

Vypo et ohybovych momentov a pretvoreni oceli je robeny programom SCIA Engineer 2008 s vlo-

enymi vSeobecnymi prierezmi (vzdorujuce prierezy p od a F.2).
F.3.2 Smyk

F.3.2.1 Navrhova hodnota Smykovej odolnosti

Spriahnuty stropny systém PREMACO®EN so spojitou a kombinovanou nadbeténavkou ma v tra-
moch v dy vlo ené priebe né priehradové nosniky. Sm ykova odolnos s diagonalami priehradového
nosnika je v stropnom systéme PREMACO®EN va 3ia ako $mykova odolnos betdnového prierezu nevy-
adujuceho Smykovua vystu . V tab. T.3 sa preto uvad za Smykova odolnos diagonal priehradového nos-

nika Vggs.

Hrabka priruby vlo iek e je zoh adnena pri vypo te vzdorujlicej Sirky tla enej beténovej diagonaly na

overovanej Grovni. Pre iasto ne spolupdsobiace dutinové beténové vlo ky stropu P REMACO®EN

e =10 mm.

Obr. F.4 — Definicia vzdorujucej Sirky tla enej beténovej diagonaly
Navrh prvkov so Smykovou vystu ou diagondl priehrad ového nosnika je zalo eny na pratovom mo-

dely, pozri obr. F.5.

Je pripustné diagonaly v smere priehradového nosnika zapo ita ako ohnutl pozd nu vystu. Pre

vypo et Smykovej prie nej sily sa bert v Gvahu len stdpajldce diagonaly.

D
T L)

(cotg+cota)z

Obr. F.5 — Pratovy model na vypo et Smykovej sily



Smykovéa odolnos so sklonenou Smykovou vystu ou Vggs musi by va 3ia, ako navrhova mykova
sila v uva ovanom priereze od vonkajSieho za a enia Vggq.

Ved  Vras = (AsulS).Z fug(cot  + cot ) sin

Asw/S - prierezova plocha Smykovej vystu e na jednotku d ky
z- rameno vnutornych sil, pri Smykovej analyze e lezobeténu bez osovej sily sa dovo uje
poui priblind hodnotu z = 0,9d, maximalne vSak osova vzdialenos dolného a horného pasu priehrado-
vého nosnika. Toto prisne pravidlo pre priehradové nosniky, prinesie zvySenie Smykovej vystu e.
fywd - navrhova medza klzu vystu e. Pre diagonaly priehrad ového nosnika plati medza klzu
fi =500 N/mm?. Analogicky, ako aj v predchadzajticich pripadoch, pri hladkej vystu i
sa dosadzuje zni ena navrhova medza kizu f,,q = 365 N/mm?’
- uhol Smykovej vystu e (diagonala priehradového nosnika Tabu ka D.1)
- uhol betonovej tlakovej diagonaly. V zavislosti od pdsobiacej navrhovej Smykovej sily
voli sa v hraniciach 1  cot 2,5. Plochy uhol beténovej tlakovej diagondly vedie

k zni eniu Smykovej vystu e, strmy uhol k zvySeniu.

Smykova 0dolnos Vggs musi by mensia ako Vrgmax (SMykova odolnos beténovej tlakovej diagonaly).

Viramax = buZ 1feq (COt  + cot )/(1-cot® )

b vzdorujlca Sirka tla eného betonu diagondly v naju Som mieste betonového
prierezu zva Sena o 2e hrubky priruby vlo ky (na obr. F.4 Sirka b)
1 ak je navrhové napatie v Smykovej vystu i menSie ako 80% charakteristickej hodnoty
medze klzu f,, 1=0,6

fed navrhova pevnos beténu v tlaku
F.3.2.2 Smykové napétie v sty  nej ploche medzi dvoma betonmi

Tramy s prefabrikovanou beténovou spodnou as ou vy aduju overenie Smykového napatia v sty -
nej ploche medzi betonmi r6zneho veku. Toto spriahnutie je zaistené diagonalami priehradového nosnika
(pokia zvieraj so sty nou plochou uhol va & ako 45). Uva uji sa dve diagonaly, jedna v priaznivom

smere, druhd v nepriaznivom smere.

Smykové napétie na sty nej ploche medzi beténmi rézneho veku ma splni nasledujicu podmienku:

Edi Rdi
Edi navrhova hodnota Smykového napétia na sty nej ploche a je dana:

edi = Ved/zb:

pomer pozd nej sily v dobeténovanej ploche a celkovej sily v tla enej alebo ahanej oblasti

\ navrhova Smykova sila
z rameno vnatornych sil spriahnutého prierezu
b, Sirka stykovej plochy (pozri obrazok B1)
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Rdi Smykové napatie na stykovej ploche:

Rdi = C fog + Fraa /A 0,5 ey

c su inite , ktory zavisi od drsnosti stykovej plochy (Priloha D.1)
ferd navrhova pevnos beténu v ahu
Frwd.1 navrhova odolnos spojovacej vystu e pre dve diagonaly (Tabu ka D.1)
A plocha styku
reduk ny su inite pevnosti (pozri 6.2.2 (6) STN 1992-1-1)
feq navrhova pevnos beténu v tlaku
ST20(25) (25)

200(250)

Obr. F.6 — Sirka stykovej plochy beténov r6zneho veku

F.3.2.3 Smykové napétie na styku steny rebra a dosk  ami stropu so spojitou nad-

betonavkou

Smykovi pevnos spolupdsobiacej dosky sa dovo uje vypo ita s uva enim spolupdsobiacej dosky

ako systému tlakovych diagonal kombinovanych s ahadlami tvorenymi ahovou vystu ou.

Prie na vystu na zachytenie U inkov pozd neho Smyku sa v pripade,

ak Smykové napéatie g4 > 0,4 fyq Navrhuje z podmienky:

Ag. fyd /St. Ed.hf/ cot

Ag plocha prie nej vystu e
St osova vzdialenos pratov prie nej vystu e v pozd nom smere
hy hrubka spolupdsobiacej dosky v miestach pripojenia
f sklon tlakovej diagonaly 1,0 cot ; 20 pre tla eny pas

Aby sa prediSlo drveniu tlakovych diagonal v prirube, ma by splnena podmienka;
Ed .fcd.Sin . COt ¢

Ak je sU as ou vystu enia aj vystu na zachytenie prie nych ohybovych momentov, potom celkova
plocha vystu e sa ur i ako su et plochy vystu e potrebnej na prie ny ohyb plus polovica plochy vystu e
ur enej na pozd ny Smyk. Nema by vSak menSia, ako je plocha vystu e vypo itana na pozd ny Smyk

alebo potrebna vystu pre prenos prie nych sil pri diafragmovom pdsobeni, pozri priloha G.
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F.4 Medzné stavy pouite  nosti
F.4.1 Obmedzenie napéati a kontrola trhlin

Medzni stav pou ite nosti vz ahujlci sa k obmedzeniu napéati a ku kontrole trhlin sa po ita progra-
mom SCIA Engineer a odvodzuje pod a 7.2 a 7.3 z STN EN 1992-1-1.

F.4.2 Kontrola priehybu

F.4.2.1 Uitkovos avzh ad konstrukcie

Uitkovos avzhad konstrukcie by sa mohli narusi, ak priehyb stropného systému z tramov
avlo iek od kvazi- staleho za a enia prekro i hodnotu — rozpatie/250. Na eliminaciu ne iaduceho prie-

hybu sa predpisuje nadvySenie pod a tab. T.2.
F.4.2.2 PoSkodenie pripojenych konStrukcii

Priehyby, ktoré by mohli sp6sobi poSkodenie pripojenych konStrukcii (prie ky, podlahy, omietky,
obvodové plaste at .) sa maji obmedzi . Stropny systém z tramov a vio iek PREMACO ®EN zahrnuje
obmedzenie aktivneho priehybu - rozpatie/350 pre ostatné prie ky a/alebo podlahové krytiny, ktoré nie su
krehké. Ak su po iadavky na aktivny priehyb prisnej Sie (STN EN 15037-1 Priloha E.4) posudzuje sa kon-

krétny strop na po adovany aktivny priehyb samostat ne.

PRILOHA G (informativna)
Diafragmové pbésobenie

G.1 VSeobecne

Stropny systém z tramov a vio iek PREMACO ®EN so spojitou nadbetonavkou md e pdsobi ako

diafragma pre prenos prie nych sil do stu ujucich zvislych konstrukcii.

Aby bolo moné uvaova s diafragmovym p6sobenim, je za normalnych podmienok po adovana
prierezova plocha vystu e rovnakd ako be ne pouiva na minimalna prierezova plocha (prie ny ohyb

dosky, Smykové napatie styku rebra s doskou, stu en ie proti vetru).

V seizmickych oblastiach sa maju spini nasledujlce pravidla:

- nadbetonavka méa by vystu ena spojitou zvarenou sie ou, plne zakotvenou v krajnych podperach.

Prierezova plocha vystu e kolmej na rozpatie tramu A; a prierezova plocha vystu e rovnobe nej
S rozpatim tramu A, maju by najmenej:

- v ni $ich a strednych seizmickych oblastiach pod a EN 1998: A; 1,0cm?’’maA, 0,5cm’m;

- vo vy3sich seizmickych oblastiach pod a EN 1998: A; 1,4cm?maA, 0,7cm’/m.
G.2 Pripad nizkej budovy

Pokia je diafragmové pbdsobenie malé, ako v pripade nizkej budovy, mé e by , ale len v niSich
a strednych seizmickych oblastiach nadbeténavka vynechana pri prijati nasledujucich opatreni:
- systém vodorovnych ahadiel je vytvoreny rebrami ulo enymi kolmo na tra my v maximalnej vzajomnej

vzdialenosti 2 m. Prierezova plocha vystu e rebier je najmenej 2 cm?.
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PRILOHA H

Monta ne liniové podpery stropu PREMACO  ®EN behom vystavby

H.1 VSeobecne

Hodnoty maximalnych vzdialenosti liniovych podpier behom vystavby sa ur ia s nasledujicich kritérii:
- medzna anosnos v ohybe
- medzn4 Unosnos v ohybe u podpier (miniméalna vystu zavedena do po dpier Ag min)
- ohybova tuhos

- Unosnos v 3Smyku
H.2 Stanovenie rozpati behom vystavby

Vzdialenos medzi do asnymi podperami behom vystavby si definované na obr. H.1.

Ier

a) bez do asnych podper

Ier Ier Ier

<250 mm

1 krajna do asna podpera 2 vnutorna do asnéa podpera
b) s do asnymi podperami

Obr. H.1 — Definicia rozpéti behom vystavby

Pokia sa pou ije krajna podpera, nesmie by vzdialenos osi krajnej podpery k licu podpery strop-

ného dielca va Sia ako 250 mm.
Rozpatie behom vystavby I, musi vyhovie kritériu inosnosti, tak aj kritériu priehybu.
H.2.1 Posudenie unosnosti

Navrhové za a enie, ktoré zodpoveda medznému stavu v ohybe a v Smyku sa musi rovna najme-
nej kombinacii U inkov:

GpI(GpI+ Gb) + Qccho+ Qst

Gyl - vlastné tia stropného tramu

Gp - vlastna tia vlo iek spojenych s tramom

Qco - tia monolitického betonu

Qs - premenné za a enie behom vystavby stropu



H.2.2 Kontrola priehybu

Pre kombinaciu U inkov od za a eni (G ,+ G, + Q) Nesmie by priehyb uprostred medzi podperami

alebo medzi do asnymi podperami va Si ako l,,/500 od vodorovnej roviny.
H.2.3 Ohybova a Smykova odolnos  tramov behom vystavby

Hodnoty max. vzdialenosti liniovych podpier behom vystavby sa ur ia z navrhovych momentov
odolnosti Mrq a navrhovej Smykovej odolnosti Vrg tramov.
Posudzuje sa horny pas a tlakova diagonala na vzpernd odolnos pod a STN EN 1993 - 1-1, Navr-

hovanie oce ovych konStrukcii.

Pri posudzovani trdmov sa uva ovalo s;

- medzou klzu materialu vystu e; f,= 500 MPa
- modulom pru nosti ocele; E =210 GPa
- parcialnym su inite om spo ahlivosti pri posudzovani straty stability prita; v1=1,0
- mierou imperfekcie pre plny prierez (krivka c); =0,49

- faktorom vzpernej d ky horného pasu; k=1 - konce prdta vo ne oto ivé

- faktorom vzpernej d ky diagonaly; k =0,6 - koniec prata votknuty do b eténu
H.2.4 Vzdialenosti liniovych podpier behom vystavby

Pri vypo te maximalnych vzdialenosti liniovych podpier sa uva ovalo so statickou schémou prosté-

ho nosnika, pri om;

- navrhové za a enie Qa= oplGp+Gpb) + 0c0Qoo+ sQs
e = 11
o= 1,1
= 15

Qs=  1,5kN uprostred rozpétia
Na za a enie a zlo enie stropov pod a Tab.T.2, je uvedeny potrebny po et monta nych podpier pre
jednotlivé typy tramov. Pri va Sich za aeniach (napr. strop z debniacich platni) je potre bné monta ne

podpery primerane zvysi !
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PRILOHA J
Priklad rieSenia stropu PREMACO “EN

J.1 VSeobecne

Ako uka ku mo nosti stropu PREMACO “EN uvadzame aj priklad riesenia stropnej konstrukcie.
Kompletnd dokumentacia sa sklada z vykresu skladby, vykresu vystu e, vypisu prvkov a vypisy vystu e.
Tieto vykresy a vypisy su v Technickej kancelarii spolo nosti PREMAC, s.r.0. vypracovavané pomocou
vypo tovej techniky v prostredi programu AUTOCAD s pou i tim rakuskej nadstavby DECKE. Vo vykrese

skladby s nazna ené rezy, na ktoré sa odkazujeme v predchadzajlcich astiach.

RieSeny strop sa nachadza nad suterénom rodinného domu. Za a enie je uva ované nasledovne:

2,5 kN/m” stéle za a enie podlahou a omietkou stropu; 2,0 kN/m 2 premenné u itkové za a enie.

Pre dany rozpon a za a enie sa ako najvyhodnejSie javi pou itie stropu 2 0+4 (tvarnice ST20 + dos-
ka nadbetonavky 4 cm). Strop je pod a potreby vyskladany z tramov v osovej vzdialenosti 70 a 38 cm,

im sa docieli pIné pokrytie stropu. Skosené asti pddorysu su pokryté pomocou platni DP70 a 1/2 DP70.

V priestore nad schodiskom si pou ité tramy dl. 5,4 0 m bez pridavnej vystu e (z tab. T.4 je pre ten-
to pripad maximalne za a enie 6,9 kN/m ?, o je viac ako je skuto né za a enie 2,50+2,00=4,50 kN/m ?).
Priestor vpravo od schodiska je rieSeny napichnutymi tramami dl. 1,80 m, napichnutie je realizované ihlo-
vou vystu ou f10 do zdvojenych tramov dl. 5,40 m. Podopretie schodiskovej dosky je rieSené zdvojenim

tramov (do jedného nosnika sa prida vystu f10).
Na ukotvenie vystu e schodiska a konzoly (vystu ri eSi statik projektu) su v prisluSnych miestach
pou ité debniace platne DP70.

Ke e rozmery komina neumo uju jeho obidenie a priame ulo enie trdmu, (nepripa da kvéli kon-
Strukcii kominového telesa v Gvahu) je ulo enie tra mov rieSené pomocou kominovej vymeny. Vystu vy-

meny tvoria Styri praty f 10, vymeneny tram d ky 5,60 m je napichnuty pomocou ihlovej vystu e f 14.

Do tramov dl. 6,20 m sa po as vystavby prida vystu f 10, lebo nesu aj za a enie od kominovej vy-
meny. Vzh adom na pomerne ve ké rozpatie, je pri tychto tramoch pou ité prie ne rebro, jeho vystu tvo-

ria Styri praty f 12.
Vystu v doske nadbetonavky je sie ovina Q131.

U tramov dl. 5,40 m a 6,20 m treba nad podperu vio i hornd koncovu vystu f 10, ktorej tvar je vy-

kresleny vo vykrese vystu e.
Vodorovné stu enie stropu vo vencoch je uskuto nené pomocou vencovej vystu e 4f8.

Monta ne podopretie a nadvySenie je vyzna ené vo vykrese skladby.



J.2 Vykres skladby
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J.3 Vykres vystu e
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J.4 Viypis prvkov stropu PREMACO®EN

Stavba:  Rodinny dom - strop nad suterénom, Kone na 12, 901 01 Malacky
Dodavate tovaru : PREMAC, s.r.0., Stara Vajnorska 25, 832 17 Bratisla

Prijemca tovaru : J.Novéak, Zahradna 19, 901 01 Malacky

Konstrukcia stropu : 20+4 cm

Za aenie: 2,50+2,00 kN/m 2 Betén: C20/25 Oce : BSt500

Stropné nosniky :
3ksEN 6.20m
1 ks EN 5.60 m
5ks EN 5.40m
5ksEN 1.80 m
4ks EN 1.20m

Stropné vlo ky:

125 ks ST20 3 palety + 25 ks /rez. 3 ks/
21 ks UH19 O paliet + 21 ks /rez. 1 ks/
30 ks DP70 0O paliet + 30 ks /rez. 1 ks/

J.5 Vypis vystu e stropu PREMACO®EN

Ty ovavystu :
Ks Priemer D ka Popis
22 R8 6.00m Vencova vystu
2 R10 6.20m Pridavna vystu
1 R10 1.80m Pridavna vystu
4 R12 3.00m Vystu prie neho rebra
4 R10 1.08 m Kominovavymena

Sie ovina:

Ks Typ Priemer Oka Rozmer Popis
3 Q131 5x5 150x150 2150x5000 Vystu do nadbetonavky

Horn& koncova vystu :

va

Ks Priemer Celk.d kaD ka-A D ka-B Do nosnikov d ky
6 R10 150m 1.35m 0.15m 6.20m

11 R10 135m 1.20m 0.15m 560ma 540 m
Ihlova vystu :

Ks Priemer Celk.d kaD ka-A D ka-B Do nosnikov d ky

10 RS 155m 0.70m 0.15m 1.80m
1 R14 215m 1.00m 0.15m 5.60m

Celkovy vykaz vystu e :

Priemer Celk.d ka Jedn.hmot. Celk.hmot.
R8 132.00m 0.395kg/m 52.14 kg
R10 42.37m 0.617 kg/m 26.14 kg
R12 12.00 m 0.888 kg/m 10.66 kg
R14 215m 1.208 kg/m 2.60 kg
Sie ovina Q131 ks 3 67.50 kg

Spolu 159.04 kg
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J.6 Staticky vypo et — vystup programu SCIA Engineer

Strop PREMACO®EN 20+4, trdm EN 540,

1.staticka schéma

LObr. &.1: Statickd schéma

Vypracoval: Ing. ZEMAN

2.Vzdorujuci prierez

> |Typ PREMACO .
[IMateridlova polo ka  [C20/25 o
[\Vyroba bet6n S S |
FEM analyza f g
0 )
Obrazok '
> |A[m?] 6,7218e-002
Ay, z[m?] 5,6069e-002 [2,8556€-002
ly, z[m] 2,7086e-004 [1,3460e-003
' w[m®], t[m* 0,0000e+000 [2,6631e-004
wely, z [m ] 1,6657e-003 [3,8458e-003
[wply, z [m 7] 3,4983e-003 |7,2185e-003
ldy, z [mm] 0 12
lc YLSS, ZLSS [mm] o -77
3.Materialy
Nazov Typ Merna E modul Poisson G modul Tepel. roz- Char. valcova
hmotnos [MPa] -nu [MPa] anos pev. v tlaku fck(28)
[kg/m 3] [m/mK] [MPa]
C20/25 |Beton 2500,00 3,0000e+004|0,2 1,2500e+004 0,00 20,00
Nazov Typ Merna E modul Poisson G modul Tepel. roz- | Charakteristicka
hmotnos [MPa] - nu [MPa] a nos medza klzu fyk
[kg/m ¥ [m/mK] [MPa]
Bst 500 |Oce ova 7850,00 2,0000e+005 0,2 8,3333e+004 0,00 500,0
vystu
Bst 500|Oce ova 7850,00 2,0000e+005| 0,2 8,3333e+004 0,00 500,0
G vystu
Bst 550 |Oce ova 7850,00 2,0000e+005 0,2 8,3333e+004 0,00 550,0
vystu
4.Za aovacie stavy
Nazov Popis Typ pbsobenia | Za a ovacia skupina |Typza ae- | Spec Smer D katrva-
nia nia
LC1 Stale LG1 Vlastna tia -Z
LC2 g2  tvarov-|Stale LG1 Standard
ky+pr. rebro
LC3 gal podlaha |Stale LG1 Standard
LC4 ga2 prie ky |Stale LG1 Standard
LC5 premenné Premenné LG2 Statické Standard Dlhodobé




5.Spojité za a enie na prute

Prat Nazov Typ Smer P1 x1 Sdrad. Po . Exc. ey
[kN/m] [m]
Za aovaci stav Systém | Distriblcia P2 x2 Pol Uhol [deg] | Exc. ez
[KN/m] [m]
Bl |LF1 Sila Z -1,13|0,000 Rela Od za iatku 0,000
|LC2 - g2 tvarovky+pr. rebro |GSS Rovnomerné 1,000 D ka 0,000
Bl |LF4 Sila Z -1,40|0,000 Rela Od za iatku 0,000
[LC5 - premenné GSS Rovnomerné 1,000 D ka 0,000
Bl [LF2 Sila Z -2,60(0,000 Rela Od za iatku 0,000
|LC3 - gal podlaha GSS Rovnomerné 1,000 D ka 0,000
Bl [LF3 Sila Z -0,84(0,000 Rela Od za iatku 0,000
|LC4 - ga2 prie ky GSS Rovnomerné 1,000 D ka 0,000
6.Kombinacie
Nazov Popis Typ Za aovacie stavy Sa .
[1]
co1 MSU-v3etko EN-MSU LC1 1,00
LC2 - g2 tvarovky+pr. rebro (1,00
LC3 - gal podlaha 1,00
LC4 - ga2 prie ky 1,00
LC5 - premenné 1,00
co2 MSU-po prie ky EN-MSU LC1 1,00
LC2 - g2 tvarovky+pr. rebro 1,00
COos3 MSP-vSetko EN-MSP char. [LC1 1,00
LC2 - g2 tvarovky+pr. rebro (1,00
LC3 - gal podlaha 1,00
LC4 - ga2 prie ky 1,00
LC5 - premenné 1,00
COo4 MSP-vSetko kvazi |EN-MSP kvéazi. |LC1 1,00
LC2 - g2 tvarovky+pr. rebro (1,00
LC3 - gal podlaha 1,00
LC4 - ga2 prie ky 1,00
LC5 - premenné 1,00
CO5 MSP-po prie ky EN-MSP char. |LC1 1,00
LC2 - g2 tvarovky+pr. rebro 1,00
7.Kombinacie pre beton
Nazov typu Nazov Za aovacie stavy Sa . kombinaciu pou i kombinaciu poui  pre
[1] pre ur enie priehybu ur enie priehybu od dlI-
od dotvarovania hodobych za aeni
Kombinacie pre|CClchar. [LC1 1,00
beton LC2 - g2 tvarovi{l1,00
ky+pr. rebro 1,00
LC3 - gal podlaha|1,00
LC4 - ga2 prie ky |1,00
LC5 - premenné |1,00
Kombinacie pre|CC2kvazi |[LC1 1,00
beton LC2 - g2 tvarov{1,00
ky+pr. rebro 1,00
LC3 - gal podlaha|1,00
LC4 - ga2 prie ky |1,00
LC5 - premenné 0,30
Kombinacie pre|CC3 prie ky [LC1 1,00

betén

LC2 - g2 tvarovil,00

ky+pr. rebro
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8.Vykaz vystu e

Vyber : VSetko

Zaoblenie pozd nej vystu e a strmienkov sa nezapo

Typ isla polo ky : Globalny

iftava do d ky vlo iek.

Prat islo polo ky Priemer Material D ka Po etvloiek Bst550d ka |Bst550 tia
[mm] [m] [m] [ka]
Bl 2 10 Bst 550 5400 |2 10,800 6,66
Bl 3 12 Bst 500 5400 |1 0,000 0,00
B1 4 10 Bst 550 2,600 |1 2,600 1,60
B1 5 10 Bst 550 3,800 |1 3,800 2,34
Bl 6 10 Bst 550 5000 |1 5,000 3,08
9.My - navrhovy ohybovy moment od vonkajSieho za a enia
DC1
| || ||
| i
X B 37.97 kNm -
10.Vnutorneé sily na prvku
Linearny vypo et, Extrém : Prut, Systém : Hlavné
Vyber : VSetko
Kombinacie : CO1
Prat Stav dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [KN] [kN] [kNm] [kNm] [KNm]
Bl CO01/3 2,700 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 0,00

11.Vz — navrhova Smykova sila v uva ovanom priereze

27,18 kN

25,62 kN

od vonkajSieho za aenia

il

X

12.Vnutorné sily EN 1992-1-1

Linearny vypo et, Extrém : Rez

Vyber : VSetko

Kombinéacie : CO1

40

—25,62 ki

—27,18 kN

Prat dy Stav V, My V2 rec My rec

[m] [kN] |[kNm] | [KN] |[KNm]
Bl | 0,110/cO1/3| 27,18 2,77| 27.18] 581
Bl | 0,259|CO1/3| 25,62] 6,70] 25,62] 9,58




13.Vznik trhlin EN 1992-1-1

Linearny vypo et, Extrém : Prut

Vyber : VSetko

Kombinécie : CO3

Vypo et Sirky trhlin pre vybrané pruty

Prut dy Stav N My M, s St max w Postidenie Posudok
[m] [KN] [kNm] [kNm] [MPa] [mm] [mm] [-]
Ny My, Mz, ferefr esm ecm Wiim Posudenie jim h
[KN] [kNm] | [kNm] [MPa] [le-4] [mm] [] [mm]
B1 0,259(C0O3/4 0,00 4,87 0,00 139,8 278 0,117 0,29|vyhovuje
0,00 4,00 0,00 2,20 4,2 0,400 1,00
14.deformacia CC2
DC1
| o | | |L
il
X | L
—32,2
15.Deformacie EN 1992-1-1
FNL deformacie uz pre vybrané prity
Prat dy Stav elastic creep add imm total Posudenie vy, Posudok
[m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] []
lim Posudenie |
[mm] []
Bl 2,700|CC2 kva- -24.,8 -7,4 -3,6 -28,6 -32,2 1,49|nevyhovuje
Zi
21,6 1,00

16.Poznamka: Priehyb vyhovuje s nadvysenim 15 mm v
17.Posudok unosnosti EN 1992-1-1

Linearny vypo et, Extrém : Prat

Vyber : VSetko

Kombinécie : CO1

Metdda interak ného diagramu pre vybrané pruaty

strede rozpatia nosnika.

Prat dy Stav | Typ posudku N My M, Nu | Myu [ Mzu | Postdenie yy, Posudok
[m] [KN] [[kNm] [[kNm] | [kN] |[kNm] |[kNm] [
Ne | Myg | Mge | Nu2 | Myu2 | Mzu2 | Posudenie jim
[kN] |[kNm] |[KNm] | [KN] |[kNm] | [KNm] [-]
Bl 2,700|CO1/3 [Mu 0,00| 37,97 0,00{ 0,00| 42,73] 0,00 0,89|vyhovuje |
0,00| 37,97 0,00( 0,00 -7,92| 0,00 1,00
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PRILOHA M
Mont& stropnej konStrukcie

M.1 Upozornenia
Za spravnu a odbornu realizaciu beténového stropu PREMACO®EN zodpoveda stavbyvedici a to
aj v pripade, ak pracovnik vyrobcu poskytne na stavbe, pripadne telefonicky alSie vysvetlenia
k vykresom skladby, vystu e, skiciam a pod.
Unosnos stropu je zaru ena len pre za a enie uvedené vo vykrese skladby.
Za aenie od prie ok, konStrukcie strechy, schodiska a pod. mdé e by na strop vnesené len vtedy,
ak bolo pri navrhu stropu staticky zoh adnené.

Pri realizacii je nutné dodr a vSetky prislusné technické, pravne a bezpe nostné predpisy.

M.2 Vykladanie a skladovanie stropnych tramov a vlo iek

Stropné tramy a vlo ky mo no z dopravného prostried ku vyklada ru ne alebo pomocou eriavu.
Nesm( sa vSak zhadzova , vysypa alebo s nimi manipulova takym spdsobom, ktory by mohol vies
k ich poSkodeniu. Pri tom je nutné vykona kontrolu mno stva, typu a d ky tramov a vlo iek. Pripadné
nezrovnalosti treba vyzna i na dodacom liste, potvrdi u vodi a a reklamova u vyrobcu.

Stropné tramy sa skladuji usporiadané pod a d ky. Pri nerovhom podklade treba kadych 1,5 m
podloi fo3ne alebo hranoly. Pri vd Som mno stve sa md u tramy uklada vo viacerych vrstvach. Medzi
jednotlivé vrstvy je potrebné kolmo podlo i hranoly alebo laty (obr. M.1).

Ak nie su stropné vlo ky paletované, po roztriedeni samdu uloi na rovny podklad do max. 6 vrs-
tiev (obr. M.1).

Obr. M.1 — Skladovanie stropnych tvarnic a stropnych tramov

M.3 Postup ukladania
Monta ne podopretie sa rozmiest uje pod a vykresu skladby a je nutné ho postavi pred ukladanim
tramov. Po et podpier nesmie by mensi ako hodnoty uvedené v tab. T.2. KonStrukciu podopretia
je treba dostato ne zabezpe i proti bo nym vykyvom a proti zaboreniu do podkladu. Pri viacpod-
la nych budovach sa musia zoh adni mo né za aovacie U inky na ni Sie stropy. Navrhovanie pro-
filov a stu enia podpernej konstrukcie (pozd ny tramec, stojka, patka, vystuhy) prinale i stavb yve-
dicemu (obr. M.2).



Stropné tramy sa rozmiest uji pod a vykresu skladby, pri om treba dba na za iatok, smer uklada-
nia a osové vzdialenosti tramov. Ulo na plocha musi by vodorovna, aby na u betoénovy pas tramu
dosadal celou svojou plochou. Ulo na d ka je predpisanéa vo vykrese skladby, minimalne via k musi
dosahova hodnoty z tab.T.2. Silne poSkodené tramy sa nesmu pou i
Ako prvé sa ukladaju koncové stropné tvarnice, ktoré maju plné ela zabra ujldce zate eniu betonu.
Pri ich ukladani sa tie skontroluje osova vzdialen os tramov. alej sa rozmiest uju stropné tvarnice
kolmo na rozpétie tramu.
Pridavnda, horna koncova, vencova, ihlova vystu a vystu dosky nadbetonavky sa musi rozmiestni
pod a vykresu vystu e a musi vyhovova prisluSnym normam.
Po postaveni monta neho podopretia, ulo eni stropny ch trdamov a vlo iek je strop pochddzny . Pohy-
bova po strope sa md e len na vopred polo enych foSnach s farikom nalo enym max. 75 | betonu. Po
debniacich platniach DP70 sa nesmie chodi ani jazdi ! Na strope v monta nom stave sa nesmie skla-

dova stavebny material.

Obr. M.2 — Podperna konStrukcia

M.4 Betonovanie

Podperni konstrukciu treba pred betona ou dokladne prekontrolova , stojky dotiahnu prip. podkli-
nova , aby sa dosiahlo predpisané nadvySenie (vzopétie v strede tramu). alej sa pod a vykresu skladby
musi prekontrolova ulo enie stropnych dielov a pod a vykresu vystu e ulo enie vystu e.

Pred betona ou treba starostlivo odstrani ne istoty a navih i stropné diely. Nesmie sa betonova
na z adovateny a zasne eny strop. Sneh a ad sa neodstra uje so ou ale teplou vodou. Pri teplotach pod
5 °C sa musia dodr iava prisluSsné normové predpisy na ochranu beténu.

Betdbn musi ma po adovanu kvalitu ( min. C20/25), musi by plasticky, nie riedky. Pri stropoch
s kombinovanou nadbetonavkou (20+0 a 25+0) je dovolena max. ve kos z n 8 mm. Kombinovana nad-
betonavka sa vytvori zabetonovanim hornych ozubov tvaroviek. Pri stropoch so spojitou nadbetonavkou
(20+4 a 25+5) je dovolend max. ve kos z n 16 mm. Ak sa betdnuje so eriavom, badiu s beténo m treba
otvori a tesne nad stropom. Betén dopravovany pumpou sa nesmie vypus a z vysSky ale z polo enej
hadice a hne rozh a, aby sa nenakopil (obr. M.3). Zhutnenie sa robi pomocou vibratora alebo prepi-
chovanim. Cely strop sa bet6nuje v jednom pracovnom slede . Ak su nutné preruSenia, pracovné Ska-
ry musia by stanovené stavbyveddcim. Povrch betdnu sa stiahne do roviny tak, aby bola dodr ana pred-

pisana hrubka stropu.
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Obr. M.3 — Spbsob beténovania pomocou badie a pumpy

M.5 Dodato né uUpravy
Po as prvého tyd a tvrdnutia je potrebné betén oSetrova vih enim. Pred da om, vetrom, slne -
nym iarenim a mrazom treba erstvy beton chrani PVC féliou alebo celtovinou.
Podperna konstrukcia sa smie odstrani najskor po 3ty d och. Pri teplotach ni Sich ako 5 °C sa mu-

si tato doba pred i v sulade s prisluSnymi normami



Tab.T.1 Priehradové nosniky s potrebnou pridavnou vystu ou d

Horna vystu BSt 500 - medza pevnosti=560 MPa; medza klzu=500 MPa; f =435 MPa
Diagonaly (hladka vystu ) BSt 500 - medza pevnosti=560 MPa; medza klzu=500 MPa; f,,,;=365 MPa
Spodna vystu BSt 550 - medza pevnosti=620 MPa; medza klzu=550 MPa; f,4=478 MPa
D ka | Vyska [Horna piago- Spodné vystu D ka Plocha spod-
nosnika | nosnika Jvystu | naly d; d, d ds d, lg1 lga ly nej vystu e
[m] [cm] |[f mmJ[f mm][f mm][f mm][f mm][f mm][f mm} [m] [m] [m] [cm?]
1,00 16 8 5 5,5 5,5 0,475
1,20 16 8 5 5,5 5,5 0,475
1,40 16 10 5 5,5 5,5 0,475
1,60 16 10 5 5,5 5,5 0,475
1,80 16 10 5 5,5 5,5 0,475
2,00 16 10 5 5,5 5,5 0,475
2,20 16 10 5 6 6 0,565
2,40 16 10 5 6 6 0,565
2,60 16 10 5 5,5 5 5 551 220 | 1,40 0,868
2,80 16 10 5 5,5 5,5 5,5 551 2,40 | 1,60 0,950
3,00 16 10 5 6 6 6 6 2,60 | 1,80 1,130
3,20 16 10 5 6 6 6 6 2,80 | 2,00 1,130
3,40 16 10 5 10 10 1,570
3,60 16 10 5 10 10 1,570
3,80 16 10 5 8 8 8 8 3,00 | 1,80 2,010
4,00 16 10 5 8 8 8 8 3,60 | 2,40 2,010
4,20 16 12 5 8 8 8 8 3,80 | 3,00 2,010
4,40 16 12 5 10 8 8 10 4,00 | 2,80 2,576
4,60 16 12 5 10 10 10 10 3,80 | 1,80 3,142
4,80 16 12 5 10 10 10 10 4,00 | 2,80 3,142
5,00 16 12 5,5 10 10 10 10 4,20 | 3,00 3,142
5,20 16 12 5,5 10 10 8 10 10 4,00 | 2,80 | 4,50 3,643
5,40 16 12 5,5 10 10 10 10 10 3,80 | 2,60 | 5,00 3,925
5,60 16 12 5,5 10 10 14 10 10 520 | 440 | 3,70 4,679
5,80 20 12 5,5 10 10 8 10 10 500 | 420 | 2,30 3,643
6,00 20 12 5,5 10 10 8 10 10 520 | 440 | 3,00 3,643
6,20 20 12 5,5 10 10 10 10 10 580 | 460 | 3,70 3,925
6,40 20 12 6 10 10 12 10 10 6,00 | 520 | 4,30 4,271
6,60 20 12 6 10 10 14 10 10 6,20 | 540 | 4,90 4,679
6,80 24 12 6 10 10 12 10 10 6,00 | 520 | 4,20 4,271
7,00 24 12 6 10 10 12 10 10 6,60 | 540 | 4,70 4,271
7,20 24 12 6 10 10 14 10 10 6,80 | 560 | 5,20 4,679
7,40 24 12 6 10 10 14 10 10 7,00 | 6,20 | 5,60 4,679
7,60 24 10 6 10 10 10 10 6,00 | 4,40 3,142
7,80 24 10 6 10 10 8 10 10 6,60 | 500 | 2,00 3,643
8,00 24 10 6 10 10 8 10 10 6,80 | 520 | 3,10 3,643
8,20 24 10 6 10 10 10 10 10 7,00 | 580 | 3,90 3,925
8,40 24 10 6 10 10 12 10 10 7,20 | 6,00 | 4,70 4,271

VYSKA NOSNIKA L

|72

——

dtd2 d

90 mm

HORNA V¥STUZ

DIAGONALY

SPODNA VYSTUZ

d3 d4
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Tab.T.2 Min. ulo enie, nadvySenie a po et mont. podpier stropnych tramov

Zlo enie stropu
vyska vlo ky + hrabka nadbetéonu [cm] § 20+0 | 20+4 | 25+0 | 25 +5 |,qv.25+5
celkova hrubka stropu [cm] 20 24 25 30 30
vlastna tia_stropu [kN/m *)} 3,22 | 4,00 | 376 | 4,80 | 5,20
Max. Min. Nadvy- | Spodna| Horna | Diago- Po et
Nosnik | svetlos |uloenie | Senie | vystu |vystu naly monta nych podpier
[m] [cm] [cm] ] fcm? | [f mm] ] [f mm] [ks]

EN100 ] 0,80 10 0,475 8 5 0 0 0 0
EN120 ] 1,00 10 0,475 8 5 0 0 0 0
EN140 1,20 10 0,475 10 5 0 0 0 0
EN160 ] 1,40 10 0,475 10 5 0 0 0 0
EN180 ] 1,60 10 0,475 10 5 0 0 0 0
EN200 1,80 10 0,475 10 5 0 0 0 0
EN220 ] 2,00 10 0,565 10 5 0 0 0 1
EN240 2,20 10 0,565 10 5 1 1 1 1
EN260 ] 2,40 10 0,868 10 5 1 1 1 1
EN280 2,60 10 0,950 10 5 1 1 1 1
EN300 2,80 10 1,130 10 5 1 1 1 1
EN320 ] 3,00 10 1,130 10 5 1 1 1 1
EN340 3,20 10 1,570 10 5 1 1 1 1
EN360 3,40 10 1,570 10 5 1 1 1 1
EN380 3,60 10 2,010 10 5 1 1 1 2
EN400 3,80 10 0,5 2,010 10 5 1 1 1 2
EN420 ] 4,00 10 0,5 2,010 12 5 1 1 1 1
EN440 4,20 10 0,5 2,576 12 5 1 1 1 1
EN460 4,40 10 1,0 3,142 12 5 1 1 1 1
EN480 4,60 10 1,0 3,142 12 5 1 1 1 1
EN500 4,80 10 15 3,142 12 5,5 1 1 1 1
EN520 | 4,99 10,5 1,5 3,643 12 5,5 1 1 1 2
EN540 ] 5,18 11 1,5 3,925 12 5,5 1 2 1 2
EN560 5,37 11,5 15 4,679 12 5,5 1 2 1 2
EN580 5,65 12,5 15 3,643 12 5,5 2 2 2
EN600 5,75 12,5 15 3,643 12 5,5 2 2 2
EN620 5,94 13 2,0 3,925 12 5,5 2 2 2
EN640 ] 6,14 13 2,0 4,271 12 6 2 2 2
EN660 6,33 13,5 2,0 4,679 12 6 2 2 2
EN680 6,50 15,0 2,0 4,271 12 6 2
EN700 ] 6,70 15,0 2,0 4,271 12 6 2
EN720 6,89 15,5 2,0 4,679 12 6 2
EN740] 7,08 16,0 2,0 4,679 12 6 3
EN760 7,28 16,0 2,0 3,142 10 6 3
EN780 7,48 16,0 2,0 3,643 10 6 3
EN8OO } 7,68 16,0 2,5 3,643 10 6 3
EN820 7,88 16,0 2,5 3,925 10 6 3
EN840 8,08 16,0 2,5 4,271 10 6 3

Poznamka : Monta ne podpery sa rozmiest uju rovnomerne po d ke tramu.

7 ] [

Ls/3 | Ls/3 | Ls/3

7

Ls
‘ L=58m
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Tab. T.3 Strop PREMACO®EN 20+0; 25+0
Tabu ka Uunosnosti stropu v osovej vzdialenosti tramov 70 cm

__Beton C20/25

strop strop 20+0 s vlo kami ST 20 strop 25+0 s vlo kami ST 25
Nosnik Max.svetIMgg [KNM]]  Vgq VRdi Os+q [Mra[kNm]l  Vgqs VRdi gs+q
los [m] jw. [cm]] [kN] [MPa] | [kN/m?’] fW. [cm] | [kN] [MPa] | [kN/m?]
EN100] 0,80 516 | 24,38 1,70 18,8 8,26 24,38 1,70 17,6
EN120] 1,00 516 | 24,38 1,70 18,8 8,26 24,38 1,70 17,6
EN140] 1,20 516 | 24,38 1,70 18,8 8,26 24,38 1,70 17,6
EN160] 1,40 516 | 24,38 1,70 13,6 8,26 24,38 1,70 17,6
EN180] 1,60 516 | 24,38 1,70 10,0 8,26 24,38 1,70 17,6
EN200] 1,80 516 | 24,38 1,70 7,4 8,26 24,38 1,70 13,4
EN220| 2,00 591 | 24,38 1,70 6,9 9,24 24,38 1,70 12,2
EN240] 2,20 591 | 24,38 1,70 52 9,24 24,38 1,70 9,6
EN260| 2,40 0,51 24,38 1,70 4,8 0,59 24,38 1,70 9,4
EN280| 2,60 0,68 24,38 1,70 4,5 0,75 24,38 1,70 8,7
EN300| 2,80 0,90 24,38 1,70 49 0,90 24,38 1,70 8,8
EN320] 3,00 1,03 24,38 1,70 4,5 1,03 24,38 1,70 8,0
EN340] 3,20 1,35 24,38 1,70 5,8 1,27 24,38 1,70 10,0
EN360] 3,40 1,36 24,38 1,70 4,5 1,39 24,38 1,70 8,4
EN380] 3,60 1,46 24,38 1,70 4,5 1,50 24,38 1,70 8,4
EN400] 3,80 1,78 24,38 1,70 4,5 1,78 24,38 1,70 8,3
EN420] 4,00 2,16 24,38 1,70 4,5 2,00 24,38 1,70 7,5
EN440] 4,20 2,22 24,38 1,70 4,5 2,20 24,38 1,70 8,4
EN460| 4,40 2,64 24,38 1,70 4,5 2,43 24,38 1,70 7,6
EN480] 4,60 2,79 24,38 1,70 4,5 2,65 24,38 1,70 7,8
EN500] 4,80 3,24 29,52 1,99 4,5 2,89 29,52 1,99 7,2
EN520] 4,99 3,45 29,52 1,99 4,5 3,06 29,52 1,99 7,2
EN540] 5,18 3,79 29,52 1,99 4,5 3,29 29,52 1,99 7,0
EN560] 5,37 3,92 29,52 1,99 4,5 3,48 29,52 1,99 7,2
EN580] 5,55 3,35 44,10 1,95 4,5
EN600] 5,75 3,77 44,10 1,95 4,5
EN620| 5,94 4,02 44,10 1,95 45
EN640]| 6,14 4,33 52,50 | 2,25 45
EN660] 6,33 4,60 52,50 | 2,25 45
Legenda :
Mgg [KNM] - navrhova hodnota ohybového momentu odolnosti prierezu
w, [cm] - celkovy priehyb od kvazi-staleho za a enia

Na elimin&ciu ne iadlceho priehybu sa pou ije nadvy Senie pod a tabu ky Tab. T.2,

tak aby priehyb neprekro il hodnotu "/ s, .
Strop vyhovuije aj na aktivny priehyb “/ 35, pre prie ky a/alebo podlahové krytiny,

ktoré nie su krehké.
Vra,s [KN] -

Vrai [MP2] -
ds [kKN/m?] -

q [kN/m?] -

Smykova odolnos prvku s vystu ou so sklonenymi vzostupnymi
diagonalami priehradového nosnika
navrhova hodnota Smykového napatia na stykovej ploche beténov rézneho veku

stéle za a enie bez vlastnej tia e stropu (prie  ky, podlaha, at .)
pbdsobiace na strop

premenna zlo ka u itkového za a enia pdsobiaca na strop
V tab. T.3 sa uva uje s hodnotou 2,0 kN/m 2
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Tab. T.4 Strop PREMACO®EN 20+4; 25+5; 25+5zdv.

Tabu ka Unosnosti stropu v osovej vzdialenosti 70 cm (82 cm zdvojenych tramov)

Beton C20/25

strop strop 20+4 s vlo kami ST 20 strop 25+5 s vlo kami ST 25
Nosnik Max.svetfMga [KNM]l  Viqs VRdi Ostd JMra[KNM]l  Vggs VRdi gs+q
los [m] jw, [em]| [kN] [MPa] | [kN/m?] fW. [em]| [kN] [MPa] | [kN/m?]
EN100] 0,80 7,97 | 24,38 1,70 22,0 | 11,71 | 2438 | 1,70 25,6
EN120] 1,00 7,97 | 24,38 1,70 22,0 | 11,71 | 2438 | 1,70 25,6
EN140] 1,20 7,97 | 24,38 1,70 22,0 | 11,71 | 2438 | 1,70 25,6
EN160] 1,40 7,97 | 24,38 1,70 22,0 | 11,71 | 2438 | 1,70 25,0
EN180] 1,60 7,97 | 24,38 1,70 16,6 § 11,71 | 24,38 | 1,70 25,6
EN200| 1,80 7,97 | 24,38 1,70 12,6 § 11,71 )| 24,38 | 1,70 19,7
EN220| 2,00 9,02 | 24,38 1,70 11,5 § 13,05 24,38 | 1,70 17,8
EN240] 2,20 9,02 | 24,38 1,70 9,0 13,05 | 24,38 | 1,70 14,2
EN260| 2,40 0,52 24,38 1,70 8,5 0,42 24,38 | 1,70 13,0
EN280| 2,60 0,67 24,38 1,70 7,9 0,54 24,38 | 1,70 12,1
EN300] 2,80 0,83 24,38 1,70 8,0 0,66 24,38 | 1,70 12,0
EN320] 3,00 0,96 24,38 1,70 7,2 0,77 2438 | 1,70 10,9
EN340] 3,20 1,20 24,38 1,70 9,1 0,92 2438 | 1,70 12,8
EN360] 3,40 1,31 24,38 1,70 7,7 1,05 2438 | 1,70 11,3
EN380] 3,60 1,41 24,38 1,70 7,7 1,08 24,38 | 1,70 10,6
EN400| 3,80 1,70 24,38 1,70 7,7 1,20 24,38 | 1,70 9,7
EN420] 4,00 1,91 24,38 1,70 7,0 1,35 24,38 | 1,70 8,9
EN440] 4,20 2,09 24,38 1,70 7,7 1,29 24,38 | 1,70 8,2
EN460| 4,40 2,36 24,38 1,70 7,2 1,45 24,38 | 1,70 7,6
EN480| 4,60 2,54 24,38 1,70 7,4 1,44 24,38 | 1,70 7,0
EN500] 4,80 2,83 29,52 1,99 7,0 2,02 2952 | 1,99 8,9
EN520] 4,99 3,00 29,52 1,99 7,0 2,05 2952 | 1,99 8,3
EN540] 5,18 3,22 29,52 1,99 6,9 2,13 2952 1 1,99 7.8
EN560] 5,37 3,40 29,52 1,99 7,1 2,07 2952 1 1,99 7,3
EN580] 5,55 3,39 44,10 | 1,95 45 3,18 4410 | 1,95 7,8
EN600] 5,75 3,81 44,10 | 1,95 4,5 3,31 44,10 | 1,95 7,1
EN620| 5,94 4,06 44,10 | 1,95 4,5 3,52 44,10 | 1,95 7,1
EN640] 6,14 4,36 52,50 | 2,25 4,5 3,83 52,50 | 2,25 7,2
EN660| 6,33 4,62 52,50 | 2,25 4,5 4,10 52,50 | 2,25 7,4
EN680] 6,50 3,97 63,43 | 2,12 5,2
EN700] 6,70 4,04 63,43 | 2,12 4,5
EN720] 6,89 4,22 63,43 | 2,12 4,5
EN740] 7,08 4,68 63,43 | 2,12 4,5
strop so zdvojenymi tramami
EN760] 7,28 4,78 | 126,86 1,84 4,5
EN780] 7,48 5,03 | 126,86| 1,84 4,5
EN80O] 7,68 545 | 126,86| 1,84 4,5
EN820] 7,88 5,66 | 126,86| 1,84 4,5
EN840] 8,08 589 | 126,86| 1,84 4,5
Legenda :

Mgg [KNM]; w; [cm]; Vrg s [KN]; Vrai [MPa]; g [KN/M2]; g [KN/m2] - ako v tab. T.3







